
Dz.U.04.198.2041 
2006.12.31  zm. Dz.U.06.245.1782 § 1 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) 

z dnia 11 sierpnia 2004 r. 

w sprawie sposobów deklarowania zgodno ści wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym  

(Dz. U. z dnia 10 września 2004 r.) 

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1  

Przepisy ogólne  

§ 1. Rozporządzenie określa: 
 1) sposób deklarowania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie oceny zgodności z Polską 

Normą wyrobu, niemającą statusu normy wycofanej, lub aprobatą techniczną; 
 2) wymagane systemy oceny zgodności dla poszczególnych grup wyrobów budowlanych; 
 3) sposób znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym; 
 4) zawartość i wzór krajowej deklaracji zgodności; 
 5) zakres informacji dołączanej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 
 1) specyfikacji technicznej - naleŜy przez to rozumieć Polską Normę wyrobu, niemającą statusu normy 

wycofanej, lub aprobatę techniczną; 
 2) zakładowej kontroli produkcji - naleŜy przez to rozumieć stałą wewnętrzną kontrolę produkcji 

prowadzoną przez producenta, której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez 
producenta powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i 
procedur postępowania; system dokumentowania kontroli powinien gwarantować jednolitą 
interpretację zapewniania jakości i umoŜliwić osiągnięcie wymaganych cech wyrobu oraz 
efektywności działania systemu kontroli produkcji; 

 3) krajowym certyfikacie zgodności - naleŜy przez to rozumieć dokument, wymagany do wydania 
krajowej deklaracji zgodności, wydany w trakcie oceny zgodności przez akredytowaną jednostkę 
certyfikującą wyroby, potwierdzający, Ŝe wyrób budowlany i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
specyfikacją techniczną; 

 4) krajowym certyfikacie zakładowej kontroli produkcji - naleŜy przez to rozumieć dokument, wymagany 
do wydania krajowej deklaracji zgodności, wydany w trakcie oceny zgodności przez akredytowaną 
jednostkę certyfikującą wyroby, potwierdzający, Ŝe proces wytwarzania wyrobu budowlanego jest 
stabilny i udokumentowany, a wytwarzany wyrób i proces produkcji zgodny ze specyfikacją 
techniczną. 

Rozdział 2  

Deklarowanie zgodno ści wyrobów budowlanych  

§ 3. Wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną, jeŜeli spełnia, odpowiednie do jego 
przeznaczenia, wymagania określone w tej specyfikacji, mające wpływ na spełnienie przez obiekt 



budowlany wymagań podstawowych. 

§ 4. 1. Producent wyrobu budowlanego przez wystawienie krajowej deklaracji zgodności oświadcza, 
na swoją wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną. Krajową 
deklarację zgodności producent przechowuje i przedkłada właściwym organom kontroli na ich Ŝądanie. 

2. Oceny zgodności wyrobu budowlanego dokonuje producent, na podstawie zharmonizowanej 
specyfikacji technicznej wyrobu, o której mowa w przepisach o europejskich aprobatach technicznych 
oraz polskich jednostkach organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania, stosując system oceny 
zgodności wskazany w tej specyfikacji. 

3. JeŜeli w specyfikacji technicznej nie został określony system oceny zgodności, producent 
dokonuje oceny zgodności, z zastrzeŜeniem § 15, według następujących systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych: 
 1) system 1+ - certyfikacja zgodności wyrobu przez akredytowaną jednostkę certyfikującą na podstawie: 

a) zadania producenta: 
– zakładowej kontroli produkcji, 
– uzupełniających badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez 

producenta zgodnie z ustalonym planem badania, 
b) zadania akredytowanej jednostki: 

– wstępnego badania typu, 
– wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, 
– ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji, 
– badań sondaŜowych próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, na rynku lub na placu 

budowy; 
 2) system 1 - certyfikacja zgodności wyrobu przez akredytowaną jednostkę certyfikującą na podstawie: 

a) zadania producenta: 
– zakładowej kontroli produkcji, 
– uzupełniających badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez 

producenta zgodnie z ustalonym planem badania, 
b) zadania akredytowanej jednostki: 

– wstępnego badania typu, 
– wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, 
– ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji; 

 3) system 2+ - deklarowanie zgodności wyrobu przez producenta na podstawie: 
a) zadania producenta: 

– wstępnego badania typu, 
– zakładowej kontroli produkcji, 
– badań próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym planem badania, 

jeŜeli dodatkowo wymaga tego zharmonizowana specyfikacja techniczna, 
b) zadania akredytowanej jednostki - certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie: 

wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, 
oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji; 

 4) system 2 - deklarowanie zgodności wyrobu przez producenta na podstawie: 
a) zadania producenta: 

– wstępnego badania typu, 
– zakładowej kontroli produkcji, 

b) zadania akredytowanej jednostki - certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie wstępnej 
inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji; 

 5) system 3 - deklarowanie zgodności wyrobu przez producenta na podstawie: 
a) wstępnego badania typu prowadzonego przez akredytowane laboratorium, 
b) zakładowej kontroli produkcji; 

 6) system 4 - deklarowanie zgodności wyrobu przez producenta na podstawie: 
a) wstępnego badania typu prowadzonego przez producenta, 
b) zakładowej kontroli produkcji. 
4. Wymagane systemy oceny zgodności dla poszczególnych grup wyrobów budowlanych określa 

załącznik nr 1 do rozporządzenia. 



§ 5. 1. Krajowa deklaracja zgodności zawiera w szczególności: 
 1) numer nadany przez wydającego; 
 2) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
 3) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek, 

klasę według specyfikacji technicznej oraz przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego; 
 4) identyfikację specyfikacji technicznej, z którą potwierdza się zgodność: numeru, tytułu i roku 

ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numeru, tytułu i roku wydania aprobaty technicznej oraz 
nazwy jednostki aprobującej; 

 5) oświadczenie producenta, Ŝe wyrób budowlany spełnia wymagania specyfikacji technicznej; 
 6) nazwę i adres jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z 

badań typu, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu 
budowlanego; 

 7) miejsce i datę wydania krajowej deklaracji zgodności; 
 8) imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upowaŜnionej do wydania krajowej deklaracji zgodności. 

2. Wzór krajowej deklaracji zgodności określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 6. W ocenie zgodności wyrobów budowlanych uczestniczą akredytowane, zgodnie z przepisami o 
systemie oceny zgodności, jednostki certyfikujące oraz laboratoria. 

§ 7. Krajowy certyfikat zgodności zawiera w szczególności: 
 1) nazwę i adres jednostki certyfikującej; 
 2) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
 3) opis wyrobu budowlanego, w tym rodzaj i zastosowanie; 
 4) wskazanie specyfikacji technicznej; 
 5) warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego wynikające ze specyfikacji technicznej; 
 6) numer certyfikatu; 
 7) warunki i okres waŜności certyfikatu, tam gdzie to ma zastosowanie; 
 8) imię, nazwisko i stanowisko osoby upowaŜnionej do podpisania certyfikatu. 

§ 8. Krajowy certyfikat zakładowej kontroli produkcji zawiera w szczególności: 
 1) nazwę i adres jednostki certyfikującej; 
 2) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
 3) opis wyrobu i wskazanie specyfikacji technicznej; 
 4) warunki dotyczące systemu zakładowej kontroli produkcji wynikające ze specyfikacji technicznej lub § 

4 ust. 3 pkt 3 lit. b albo pkt 4 lit. b; 
 5) numer certyfikatu; 
 6) warunki i okres waŜności certyfikatu, tam gdzie to ma zastosowanie; 
 7) imię, nazwisko i stanowisko osoby upowaŜnionej do podpisania certyfikatu. 

§ 9. Laboratorium wykonujące określone w § 4 ust. 3 zadania akredytowanej jednostki powinno 
posiadać certyfikat akredytacji z zakresem określonym zgodnie z § 10 ust. 2, potwierdzający spełnienie 
wymagań i warunków zawartych w Polskich Normach, określających ogólne wymagania dotyczące 
kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. 

§ 10. 1. Zakres akredytacji jednostki certyfikującej wyroby powinien odnosić się do wyrobu 
budowlanego lub grupy wyrobów budowlanych. 

2. Zakres akredytacji laboratorium powinien odnosić się do metod badań wyrobów budowlanych i być 
określony przez odwołanie się do numerów norm na metody badań lub procedur badawczych, 
przywołanych w specyfikacjach technicznych, lub innych równowaŜnych metod badania. 

Rozdział 3  

Oznakowanie znakiem budowlanym  

§ 11. Po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego 
do obrotu, producent umieszcza na wyrobie znak budowlany, którego wzór określa załącznik nr 1 do 



ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oznaczający, Ŝe wyrób budowlany jest 
zgodny ze specyfikacją techniczną, co zostało potwierdzone przez dokonanie oceny zgodności określonej 
w rozporządzeniu. 

§ 12. 1. Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiązany 
dołączyć informację zawierającą: 
 1) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
 2) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i 

klasę według specyfikacji technicznej; 
 3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 

zgodność wyrobu budowlanego; 
 4) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
 5) inne dane, jeŜeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 
 6) nazwę jednostki certyfikującej, jeŜeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 

zgodności wyrobu budowlanego. 
2. Informację, o której mowa w ust. 1, naleŜy dołączyć do wyrobu budowlanego w sposób określony 

w specyfikacji technicznej, a jeśli specyfikacja techniczna tego nie określa - w sposób umoŜliwiający 
zapoznanie się z nią przez stosującego ten wyrób. 

§ 13. 1. Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, 
wskazany w specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie 
przymocowanej do niego. 

2. JeŜeli nie jest moŜliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób określony w ust. 
1, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu 
budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 

§ 14. Na wyrobie budowlanym mogą być umieszczone inne oznakowania, jeŜeli nie będą one 
ograniczać widoczności i czytelności oznakowania znakiem budowlanym, a ich znaczenie i forma 
graficzna nie będą wprowadzać w błąd, Ŝe jest to oznakowanie znakiem budowlanym. 

Rozdział 4  

Przepisy przej ściowy i ko ńcowy  

§ 15. 1. (1) JeŜeli w specyfikacji technicznej nie został określony system oceny zgodności, producent 
wyrobu budowlanego moŜe, do dnia 31 grudnia 2009 r., dokonać oceny zgodności wyrobów 
budowlanych: 
 1) wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia - stosując system 1, o którym mowa w § 4 ust. 3 

pkt 2; 
 2) niewymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia - stosując system 4, o którym mowa w § 4 ust. 

3 pkt 6. 
2. JeŜeli w aprobacie technicznej wydanej przed dniem 1 maja 2004 r. jako obowiązujący system 

oceny zgodności wskazano certyfikację na znak bezpieczeństwa, a certyfikat na znak bezpieczeństwa 
wygasł przed utratą waŜności tej aprobaty, moŜe być wydany certyfikat zgodności, w rozumieniu 
rozporządzenia, przy czym ocenę zgodności przeprowadza się w odniesieniu do kryteriów technicznych 
określonych w aprobacie. 

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.2) 

________ 
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka 

przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. 
Nr 134, poz. 1429). 

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji 



zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728), które traci moc z dniem 
wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 41 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK Nr 1  

WYMAGANE SYSTEMY OCENY ZGODNOŚCI DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP WYROBÓW 
BUDOWLANYCH  

 
Lp.  

 
 Wyrób (wyroby) obj ęte decyzj ą 

 
 Okre ślone przez producenta 
zastosowanie wyrobu (-ów)  

 

 Poziomy i 
klasy  

 

 System oceny 
zgodno ści  

 
(1)  

 
 (2)  

 
 (3)  

 
 (4)  

 
 (5)  

 
1 
 

 95/467/WE  
Decyzja Komisji z dnia 24 pa ździernika 1995 r. w sprawie procedury atestowania z godno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
kominów, przewodów kominowych, wyrobów gipsowych i ło Ŝysk konstrukcyjnych  
 

 
 

 Kominy prefabrykowane 
(elementy o wysoko ści 
kondygnacji) przewody kominowe 
(elementy lub bloki), kominy 
wielopowłokowe (elementy lub 
bloki), bloki kominowe 
jednopowłokowe, zestawy 
elementów kominów wolno 
stoj ących i kominów 
dostawialnych 
 

 - kominy 
 

 Wszystkie 
 

 2+ 
 

 
 

 Elementy zako ńcze ń kominów 
 

 - kominy 
 

 Wszystkie 
 

 4 
 

2 
 

 95/467/WE  
Decyzja Komisji z dnia 24 pa ździernika 1995 r. w sprawie procedury atestowania z godno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
kominów, przewodów kominowych, wyrobów gipsowych i ło Ŝysk konstrukcyjnych  
 

 
 

 Płyty gipsowo-kartonowe i 
elementy sufitowe z cienk ą 
 

  
 

 A1*, A2*, B*, 
C* 

 

 1 
 

 
 

 warstw ą wyko ńczeniow ą, płyty 
włókno-gipsowe i płyty 
kompozytowe  
 

 - w ścianach, ściankach 
działowych lub sufitach, 
podlegaj ących wymaganiom 
 

 A1**, A2**, 
B**, C**, D, 

E 
 

 3 
 

 
 

 (laminaty), w których dodany 
materiał jest po stronie 
nara Ŝonej na działanie ognia 
 

 dotycz ącym reakcji na 
ogie ń 
 

 (A1 - E)***,F  
 

 4 
 

 
 

 Płyty gipsowo-kartonowe, 
elementy sufitowe i tynk 
gipsowy, ł ącznie z wyrobami 
zwi ązanymi 
 

 - w ścianach, ściankach 
działowych lub sufitach, 
przewidzianych do 
zastosowa ń jako 
zabezpieczenia ogniochronne 
elementów konstrukcyjnych 
lub wydzielania stref 
poŜarowych w budynkach 
 

 Wszystkie 
 

 3 
 

 
 

 Płyty gipsowo-kartonowe, 
ł ącznie z wyrobami zwi ązanymi 
 

 - do usztywniania 
szkieletów drewnianych lub 
wi ęźby dachowej ze wzgl ędu 
na działanie wiatru 
 

 - 
 

 3 
 

 
 

 Płyty gipsowo-kartonowe, 
bloki, elementy sufitowe i 

 - w ścianach, ściankach 
działowych lub sufitach, w 

 - 
 

 4 
 



tynk gipsowy, ł ącznie z 
wyrobami zwi ązanymi 
 

sytuacjach i zastosowaniach 
wyŜej niewymienionych 
 

3 
 

 95/467/WE  
Decyzja Komisji z dnia 24 pa ździernika 1995 r. w sprawie procedury atestowania z godno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
kominów, przewodów kominowych, wyrobów gipsowych i ło Ŝysk konstrukcyjnych  
 

 
 

 ŁoŜyska konstrukcyjne 
 

 - w budynkach i budowlach 
in Ŝynierskich w przypadku 
gdy pojedyncze ło Ŝyska maj ą 
znaczenie krytyczne 
 

 - 
 

 1 
 

 
 

 ŁoŜyska konstrukcyjne 
 

 - w przypadku gdy 
pojedyncze ło Ŝyska nie maj ą 
znaczenia krytycznego 
 

 - 
 

 3 
 

4 
 

 96/577/WE  
Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie  procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
stałych urz ądze ń ga śniczych  
 

 
 

 Systemy sygnalizacji 
poŜarowej - zestawy: 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 zestawy sygnalizacyjno-
alarmowe, zestawy sygnalizacji 
poŜarowej, systemy alarmowe, 
systemy ostrzegania i 
ewakuacji 
 

 - bezpiecze ństwo po Ŝarowe 
 

 - 
 

 1 
 

 
 

 Systemy sygnalizacji 
poŜarowej -  elementy składowe: 
czujki po Ŝarowe, urz ądzenia 
steruj ące i sygnalizuj ące, 
urz ądzenia transmisji alarmów, 
izolatory zwar ć, urz ądzenia 
alarmowe, źródła zasilania, 
urz ądzenia wej ścia/wyj ścia, 
r ęczne ostrzegacze po Ŝarowe, 
dźwi ękowe systemy ostrzegawcze  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 Autonomiczne czujki po Ŝarowe, 
źródła zasilania 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 Systemy tłumienia i gaszenia 
poŜaru - zestawy: 
systemy instalacji 
hydrantowych suchych i 
nawodnionych, zestawy 
instalacji tryskaczowych, 
zraszaczowych i mgły wodnej, 
zestawy ga śnicze pianowe, 
zestawy ga śnicze proszkowe, 
zestawy ga śnicze gazowe (w tym 
systemy ga śnicze z CO2) 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 Systemy tłumienia i gaszenia 
poŜaru - elementy składowe: 
hydranty wewn ętrzne, czujniki/ 
przeł ączniki przepływu wody, 
czujniki/ przeł ączniki 
ci śnienia, zawory po Ŝarowe, 
nasady, pompy przeciwpo Ŝarowe 
i zespoły pomp 
przeciwpo Ŝarowych, 
dysze/tryskacze/ł ączniki 
wylotowe 
 

  
 

  
 

  
 

  Systemy zabezpieczenia przed       



 wybuchem - zestawy 
 

   

 
 

 Systemy zabezpieczenia przed 
wybuchem - elementy składowe: 
czujki, tłumiki, czujniki 
wybuchu, wyroby 
przeciwwybuchowe 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 Instalacje kontroli 
rozprzestrzeniania ognia i 
dymu - zestawy: zestawy do 
odprowadzania dymu i ciepła, 
zestawy do ró Ŝnicowania 
ci śnienia 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 Instalacje kontroli 
rozprzestrzeniania ognia i 
dymu - elementy składowe: 
kurtyny dymowe, klapy 
przeciwpo Ŝarowe, przewody, 
wentylatory mechaniczne, klapy 
dymowe, tablice sterownicze, 
panele obsługi dla stra Ŝy 
poŜarnej, r ęczne przyciski 
oddymiania, źródła zasilania 
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 96/578/WE  
Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie  procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
urz ądze ń sanitarnych  
 

 
 

 Zlewozmywaki, umywalki i 
koryta komunalne; wanny, 
brodziki przysznicowe; bidety; 
pisuary; miski ust ępowe, 
ust ępy ziemne, chemiczne i 
kompostowe; toalety 
maceracyjne; toalety tureckie; 
zbiorniki spłukuj ące; wanny z 
hydromasa Ŝem; ekrany 
prysznicowe i wannowe z 
wyposa Ŝeniem oraz osłony i 
formowane moduły toaletowe 
 

 - higiena osobista 
 

 - 
 

 4 
 

 
 

  
 

  
 

 A1*, A2*, B*, 
C* 

 

 1 
 

 
 

 Publiczne toalety modularne i 
zestawy do toalet 
prefabrykowanych 
 

 - higiena osobista 
 

 A1**, A2**, 
B**, C**, D, 

E 
 

 3 
 

 
 

  
 

  
 

 (A1 - E)***, 
F 
 

 4 
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 96/579/WE  
Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie  procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
urz ądze ń bezpiecze ństwa ruchu drogowego  
 

 
 

 Urz ądzenia obni Ŝaj ące hałas 
ruchu drogowego; ekrany 
przeciwol śnieniowe 
 

 - na obszarach ruchu 
drogowego 
 

 - 
 

 3 
 

 
 

 Wyroby do znakowania dróg; 
znaki drogowe i urz ądzenia 
kontroli ruchu drogowego, dla 
ruchu kołowego i pieszego, 
zainstalowane na stałe; 
drogowe słupy o świetleniowe; 
systemy ograniczania ruchu 

 - na obszarach ruchu 
drogowego 
 

 - 
 

 1 
 



pojazdów; systemy oddzielenia 
ruchu pieszych od kołowego, 
ł ącznie z kładkami 
zabezpieczonymi por ęczami 
 

7 
 

 96/580/WE  
Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie  procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
zestawów ścian osłonowych  
 

 
 

 Zestawy ścian osłonowych 
 

  
 

 A1*, A2*, B* 
C* 

 

 1 
 

 
 

  
 

 - ściany zewn ętrzne 
podlegaj ące wymaganiom 
dotycz ącym reakcji na ogie ń 
 

 A1**, A2** 
B**, C**, D, 

E,(A1 - 
E)***, F 

 

 3 
 

 
 

 Zestawy ścian osłonowych 
 

 - ściany zewn ętrzne 
niepodlegaj ące wymaganiom 
dotycz ącym reakcji na ogie ń 
 

 - 
 

 3 
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 96/581/WE  
Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie  procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
geotekstyliów  
 

 
 

 Geosyntetyki (membrany i 
tkaniny), geokompozyty, 
geosiatki stosowane: jako 
bariery dla cieczy i gazów, 
jako warstwa ochronna, do 
drenowania i filtracji, do 
zbrojenia 
 

 - w drogach, liniach 
kolejowych, fundamentach i 
ścianach, systemach 
melioracji, do zapobiegania 
erozji, do zbiorników 
wodnych i zapór, kanałów, 
tuneli, budowli 
podziemnych, przy usuwaniu 
i składowaniu odpadów 
ciekłych, do składowania 
lub usuwania odpadów 
stałych 
 

 - 
 

 2+ 
 

 
 

 Geosyntetyki (membrany i 
tkaniny), geokompozyty, 
geosiatki stosowane jako 
warstwa ochronna 
 

 - do zastosowania we 
wszystkich obiektach 
 

 - 
 

 4 
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 96/582/WE  
Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie  procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym kotew 
metalowych do zastosowania w betonie - pod du Ŝym obci ąŜeniem; systemów oszklenia ze 
spoiwem konstrukcyjnym  
 

 
 

 Systemy oszklenia ze spoiwem 
konstrukcyjnym 
typu II i IV  
Typ II: Z zamocowaniami 
mechanicznymi do przenoszenia 
ci ęŜaru własnego wypełnienia 
na ram ę no śną, a tym samym i 
na konstrukcj ę; wszystkie 
pozostałe oddziaływania 
przenoszone s ą przez spoin ę 
klejon ą 
Typ IV: Wszystkie 
oddziaływania, ł ącznie z 
ci ęŜarem własnym wypełnienia, 
przenoszone s ą na ram ę no śną, 
a tym samym i na konstrukcj ę, 
przez spoin ę klejon ą 
 

 - jako ściany zewn ętrzne i 
przekrycia 
 

 - 
 

 1 
 

  Systemy oszklenia ze spoiwem  - jako ściany zewn ętrzne i  -  2+ 



 konstrukcyjnym typu I i III 
Typ I: Z zamocowaniami 
mechanicznymi do przenoszenia 
ci ęŜaru własnego wypełnienia 
na ram ę no śną, a tym samym i 
na konstrukcj ę; stosowane s ą 
zabezpieczenia przed 
zagro Ŝeniem bezpiecze ństwa w 
przypadku utraty no śności 
przez spoin ę klejon ą 
Typ III: Przenoszenie ci ęŜaru 
własnego wypełnienia na ram ę 
nośną, a tym samym i na 
konstrukcj ę, przez spoin ę 
klejon ą; stosowane s ą 
zabezpieczenia przed 
zagro Ŝeniem bezpiecze ństwa w 
przypadku utraty no śności 
przez spoin ę klejon ą 
 

przekrycia 
 

  

10  
 

 96/582/WE  
Decyzja Komisji z dnia 24 czerwca 1996 r. w sprawie  procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym kotew 
metalowych do zastosowania w betonie - pod du Ŝym obci ąŜeniem; systemów oszklenia ze 
spoiwem konstrukcyjnym  
 

 
 

 Kotwy metalowe do 
zastosowania w betonie (pod 
duŜym obci ąŜeniem) 
 

 - do mocowania lub 
podpierania konstrukcyjnych 
elementów betonowych lub 
ci ęŜkich elementów, takich 
jak okładziny i sufity 
podwieszone 
 

 - 
 

 1 
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 97/161/WE  
Decyzja Komisji z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym kotew 
metalowych do betonu stosowanych przy mocowaniu sys temów lekkich konstrukcji - pod małym 
obci ąŜeniem  
 

 
 

 Kotwy metalowe do betonu 
stosowane przy mocowaniu 
systemów lekkich konstrukcji 
(pod małym obci ąŜeniem) 
 

 - do dodatkowego mocowania 
do betonu takich elementów, 
jak lekkie sufity 
podwieszane i instalacje 
 

 - 
 

 2+ 
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 97/176/WE  
Decyzja Komisji z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
wyrobów konstrukcyjnych z drewna litego i wyposa Ŝenia pomocniczego  
 

 
 

 Wyroby konstrukcyjne z drewna 
litego  
Elementy: mostowe, elementy 
 

  
 

 A1*, A2*, B*, 
C* 

 

 1 
 

 
 

 kratownic, podkłady kolejowe, 
elementy stropowe, elementy 
ścienne, elementy dachowe, 
takie jak: belki, łuki, 
rozpory, krokwie, słupy, 
Ŝerdzie i pale; Zestawy 
elementów: kratownice, stropy, 
ściany, dachy, ramy 
 

 - do zastosowania w 
mostach, liniach kolejowych 
i w budynkach 
 

 A1**, A2**, 
B**, C**, D, 

E, (A1 -
E)***, F 

 

 2+ 
 

 
 

 Wyroby konstrukcyjne z drewna 
litego i wyposa Ŝenie 
pomocnicze, słupy drewniane 
 

 - w liniach napowietrznych 
 

 - 
 

 2+ 
 

 
 

 Wyroby konstrukcyjne z drewna 
klejonego warstwowo i inne 
klejone wyroby z drewna  
Elementy: mostowe, kratownic, 

 - do zastosowania w 
mostach i budynkach 
 

 - 
 

 1 
 



stropowe, ścienne, dachowe, 
takie jak: belki, łuki, 
rozpory, krokwie, słupy, 
Ŝerdzie, pale; Zestawy 
elementów: kratownice, stropy, 
ściany, dachy, ramy 
 

 
 

 Łączniki do wyrobów 
konstrukcyjnych z drewna: 
Łączniki do drewna, ł ączniki 
pier ścieniowe, sworznie 
stalowe i drewniane, śruby 
drewniane, sworznie 
gwintowane, gwo ździe drewniane  
 

 - wyroby konstrukcyjne z 
drewna 
 

 - 
 

 3 
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 97/177/WE  
Decyzja Komisji z dnia 17 lutego 1997 r. w sprawie procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym kotew 
metalowych wklejanych do konstrukcji murowych  
 

 
 

 Kotwy metalowe wklejane do 
konstrukcji murowych 
 

 - mocowanie lub 
zawieszanie elementów 
konstrukcyjnych 
(wpływaj ących na no śność 
budowli) lub elementów 
ci ęŜkich, takich jak 
okładziny lub wyposa Ŝenie 
 

 - 
 

 1 
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 97/462/WE  
Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie  procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym płyt 
drewnopochodnych surowych oraz fornirowanych lub po wlekanych  
 

 
 

 Płyty drewnopochodne surowe 
oraz fornirowane lub powlekane  
 

  
 

 A1*, A2*, B*, 
C* 

 

 1 
 

 
 

  
 

 - do stosowania w 
elementach konstrukcyjnych 
wewnętrznych lub 
zewnętrznych 
 

 A1**, A2** 
B**, C**, D, 

E, (A1 - 
E)***, F 

 

 2+ 
 

 
 

  
 

  
 

 A1*, A2*, B*, 
C* 

 

 1 
 

 
 

  
 

 - do stosowania w 
elementach 
niekonstrukcyjnych 
wewnętrznych lub 
zewnętrznych 
 

 A1**, A2**, 
B**, C**, D, 

E 
 

 3 
 

 
 

  
 

  
 

 (A1 - E)***, 
F 
 

 4 
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 97/463/WE  
Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie  procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym kotew 
tworzywowych do betonu i konstrukcji murowych  
 

 
 

 Kotwy tworzywowe do betonu i 
konstrukcji murowych 
 

 - do zastosowania w 
systemach elewacyjnych, do 
mocowania lub zawieszania 
elementów wpływaj ących na 
nośność budowli 
 

 - 
 

 2+ 
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 97/464/WE  
Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie  procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
wyrobów do kanalizacji  
 

  Urz ądzenia zabezpieczaj ące  - stosowane wewn ątrz  -  4 



 przed przepływem wstecznym: 
zawory napowietrzaj ące 
 

budynku 
 

  

 
 

 Zestawy elementów do 
przepompowni ścieków i 
urz ądzenia do oczyszczania 
ścieków 
 

 - stosowane wewn ątrz 
budynku 
 

 - 
 

 3 
 

 
 

 Zestawy i elementy do 
oczyszczalni ścieków i 
urz ądzenia do oczyszczania 
ścieków w miejscu ich 
powstania, osadniki gnilne 
 

 - stosowane na zewn ątrz 
budynków do odprowadzania 
wody deszczowej, fekaliów 
oraz ścieków organicznych 
 

 - 
 

 3 
 

 
 

 Prefabrykowane kanały 
odwadniaj ące 
 

 - do stosowania na 
zewnątrz budynków, do 
odprowadzania ścieków z 
budynków i obiektów 
budowlanych 
 

 - 
 

 3 
 

 
 

 Studzienki włazowe i 
niewłazowe; włazy kanałowe, 
stopnie, drabiny i por ęcze do 
studzienek włazowych i 
niewłazowych, wpusty ściekowe 
 

 - stosowane w jezdniach, 
na parkingach, utwardzonych 
poboczach i na zewn ątrz 
budynków 
 

 - 
 

 4 
 

 
 

 Separatory 
 

 - do ścieków z budynków i 
obiektów budowlanych, 
wł ącznie z drogami 
 

 - 
 

 4 
 

17  
 

 97/555/WE  
Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 1997 r. w sprawie p rocedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
cementów,  wapna budowlanego oraz innych spoiw hydraulicznych  
 

 
 

 Cementy powszechnego u Ŝytku, 
w tym: 
- cement portlandzki 
- cementy portlandzkie  
  mieszane: 
  cement portlandzki z  
  ŜuŜlem 
  z pyłem krzemionkowym 
  z pucolan ą 
  z popiołem lotnym 
  z łupkiem palonym, 
  z kamieniem wapiennym 
  cement portlandzki  
  mieszany 
 

  
 

 - 
 

 1+ 
 

 
 

 - cementy hutnicze 
- cementy pucolanowe 
- cementy mieszane 
 

 - przygotowanie betonu, 
zapraw, zaczynu 
iniekcyjnego i innych 
 

  
 

  
 

 
 

 Cementy specjalne, w tym: 
- cementy o niskim cieple  
  hydratacji  
- cement odporny na  
  siarczany  
- cement biały  
- cement odporny na  
  działanie wody morskiej  
- cement niskoalkaliczny 
 

 mieszanek do budowy i 
wytwarzania wyrobów 
budowlanych 
 

 - 
 

 1+ 
 

 
 

 Cementy glinowe 
 

  
 

 - 
 

 1+ 
 

 
 

 Cementy murarskie 
 

  
 

 - 
 

 1+ 
 

 
 

 Wapna budowlane, w tym: 
- wapna wapienne  

  
 

 - 
 

 2 
 



- wapna dolomitowe  
- wapna hydrauliczne 
 

 
 

 Hydrauliczne spoiwa drogowe 
 

 - przygotowanie betonu, 
zaprawy, zaczynu 
iniekcyjnego i innych 
mieszanek do stabilizacji 
dróg 
 

 - 
 

 2+ 
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 97/556/WE  
Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 1997 r. w sprawie p rocedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
zło Ŝonych systemów izolacji cieplnej z wyprawami tynkar skimi  
 

 
 

 Zło Ŝone systemy izolacji 
cieplnej z wyprawami 
tynkarskimi 
 

 - do ścian zewn ętrznych 
podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym bezpiecze ństwa 
poŜarowego 
 

 A1*, A2*, B*, 
C* 

 

 1 
 

 
 

  
 

  
 

 A1**, 
A2**, B** 

C**, D, E, 
(A1 - E)***, 

F 
 

 2+ 
 

 
 

  
 

 - do ścian zewn ętrznych 
niepodlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym bezpiecze ństwa 
poŜarowego 
 

 wszystkie 
 

 2+ 
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 97/597/WE  
Decyzja Komisji z dnia 14 lipca 1997 r. w sprawie p rocedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym stali 
zbrojeniowej i spr ęŜaj ącej do betonu  
 

 
 

 Wyroby do zbrojenia betonu: 
- pr ęty, 
- walcówka, kr ęgi, 
- siatki zgrzewane, 
- maty zbroj ące, 
- ta śmy z wgniotami 
 

 - do zbrojenia betonu 
 

 - 
 

 1+ 
 

 
 

 Wyroby do spr ęŜania betonu: 
- druty (druty przeci ągane  
  na zimno odpuszczone,  
  druty gładkie i druty z  
  wgniotami), 
- sploty (sploty  
  wielodrutowe, sploty  
  wielodrutowe zwarte,  
  sploty z wgniotami, o  
  wysokiej przyczepno ści), 
- pr ęty (pr ęty walcowane  
  na gor ąco i poddawane  
  obróbce, pr ęty  
  gwintowane, Ŝebrowane,  
  płaskie lub gładkie), 
- kable spr ęŜaj ące 
 

 - do spr ęŜania betonu 
 

 - 
 

 1+ 
 

 
 

 Kanały i osłonki 
 

 - do ochrony lub 
prowadzenia wyrobów ze 
stali spr ęŜaj ącej 
 

 - 
 

 4 
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 97/638/WE  
Decyzja Komisji z dnia 19 wrze śnia 1997 r. w sprawie procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
ł ączników do wyrobów konstrukcyjnych z drewna  
 

 
 

 Łączniki przenosz ące 
obci ąŜenia ścinaj ące, ł ączniki 

 - do wyrobów 
konstrukcyjnych z drewna 

 - 
 

 2+ 
 



zębate, płytki kolczaste, 
płytki do gwo ździowania 
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 97/740/WE  
Decyzja Komisji z dnia 14 pa ździernika 1997 r. w sprawie procedury atestowania z godno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
elementów murowych i wyrobów zwi ązanych  
 

 
 

 Elementy murowe i wyroby 
zwi ązane  
Eleme nty murowe kategorii I (o 
wytrzymało ści na ściskanie 
deklarowanej z 
prawdopodobie ństwem 
wyst ąpienia wytrzymało ści 
mniejszej nie wi ększym ni Ŝ 5%)  
 

 - do ścian, słupów i ścian 
działowych 
 

 - 
 

 2+ 
 

 
 

 Elementy murowe i wyroby 
zwi ązane  
Produkowane fabrycznie zaprawy 
murarskie o ustalonych 
wła ściwo ściach 
 

 - do ścian, słupów i ścian 
działowych 
 

 - 
 

 2+ 
 

 
 

 Elementy murowe i wyroby 
zwi ązane  
Elementy murowe kategorii II 
 

 - do ścian, słupów i ścian 
działowych 
 

 - 
 

 4 
 

 
 

 Elementy murowe i wyroby 
zwi ązane  
Produkowane fabrycznie zaprawy 
murarskie o ustalonym składzie  
 

 - do ścian, słupów i ścian 
działowych 
 

 - 
 

 4 
 

 
 

 Elementy murowe i wyroby 
zwi ązane  
Produkowane fabrycznie zaprawy 
tynkarskie 
 

 - do ścian, słupów i ścian 
działowych i do wyka ńczania 
sufitów 
 

 - 
 

 4 
 

 
 

 Elementy murowe i wyroby 
zwi ązane  
Ści ągi, ta śmy rozci ągane, 
wieszaki do belek, wsporniki, 
kątowniki podpieraj ące, 
zbrojenie do spoin wspornych i 
nadpro Ŝa 
 

 - do ścian i ścianek 
działowych 
 

 - 
 

 3 
 

 
 

 Elementy murowe i wyroby 
zwi ązane  
 

  
 

 A1*, A2*, 
B*,C* 

 

 1 
 

 
 

 Elementy murowe zawieraj ące 
izolacj ę ciepln ą umieszczon ą 
na powierzchni, która mo Ŝe 
podlega ć działaniu ognia 
 

 - stosowane w ścianach i 
ściankach działowych 
podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym reakcji na ogie ń 
 

 A1**, A2**, 
B**,C**, D, E 

 

 3 
 

 
 

  
 

  
 

 (A1 - E)***, 
F 
 

 4 
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 97/808/WE  
Decyzja Komisji z dnia 20 listopada 1997 r. w spraw ie procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
wyrobów posadzkowych i podłogowych  
 

 
 

 Sztywne wyroby posadzkowe: - 
elementy drogowe  
  (gładkie lub z  
  wyst ępami), w tym kostka  
  brukowa; kamienne płyty  
  chodnikowe; kraw ęŜniki;  
  bloki; świetliki w  
  chodnikach;  
  wyko ńczeniowe płyty  

 - do zastosowa ń 
zewnętrznych i wyka ńczania 
dróg, do pokrycia 
zewnętrznych obszarów ruchu 
pojazdów i pieszych 
 

 - 
 

 4 
 



  metalowe; sztywne płytki  
  podłogowe; łupki;  
  płytki; mozaiki; płytki  
  kamienne; lastryko;  
  pokrycia podłogowe z  
  metalowej siatki lub  
  kraty; kraty podłogowe 
 

 
 

 Sztywne wyroby posadzkowe: 
- elementy drogowe, płytki, 
mozaiki, parkiet, przekrycie z 
siatek i  
 

  
 

 A1*fl, A2* 
fl, B*fl,C*fl 

 

 1 
 

 
 

 płyt, kraty podłogowe, 
laminowane sztywne materiały 
posadzkowe, wyroby 
drewnopochodne 
-  elementy no śne wyst ępuj ące w 
zestawach 
 

 - do zastosowa ń 
wewnętrznych ł ącznie z 
zamkni ętymi pomieszczeniami 
transportu 
 

 A1**fl, 
A2**fl, 

B**fl, C**fl, 
Dfl, Efl 

 

 3 
 

 
 

 - stropy szczelinowe, podłogi 
podniesione do zastosowa ń 
wewnętrznych ł ącznie z 
zamkni ętymi pomieszczeniami 
transportu 
 

  
 

 (A1fl -
Efl)***, Ffl 

 

 4 
 

 
 

 Elastyczne i włókiennicze 
materiały podłogowe: 
jednorodne i niejednorodne 
elastyczne pokrycia podłogowe 
dost ępne w postaci płytek, 
płyt albo w rolkach; 
włókiennicze pokrycia 
podłogowe, w tym płytki; płyty 
z 
 

 - do zastosowa ń 
wewnętrznych 
 

 A1*fl, A2*fl, 
B* fl, C*fl 

 

 1 
 

 
 

 tworzyw sztucznych lub gumy 
(materiały podłogowe z tworzyw 
aminowych termoutwardzalnych); 
linoleum, korek; płyty 
antystatyczne; płytki 
podłogowe lu źne; laminowane 
spr ęŜyste materiały podłogowe 
 

  
 

 A1**fl, 
A2**fl, 
B**fl, 

C**fl,Dfl, 
Efl 

 

 3 
 

 
 

 Elastyczne i włókiennicze 
materiały podłogowe: 
jednorodne i niejednorodne 
elastyczne pokrycia podłogowe 
dost ępne w postaci płytek, 
płyt albo w rolkach; 
włókiennicze pokrycia 
podłogowe, w tym płytki; płyty 
z tworzyw sztucznych lub gumy 
(materiały podłogowe z tworzyw 
aminowych termoutwardzalnych); 
linoleum, korek; płyty 
antystatyczne; płytki 
podłogowe lu źne; laminowane 
spr ęŜyste materiały podłogowe 
 

 - do zastosowa ń 
zewnętrznych 
 

 - 
 

 4 
 

 
 

 Materiały na podkłady 
podłogowe 
 

  
 

 A1*fl, A2*fl, 
B*fl,C*fl 

 

 1 
 

 
 

  
 

 - do zastosowa ń 
wewnętrznych 
 

 A1**fl, 
A2**fl, 
B**fl, 

C**fl,Dfl, 
Efl 

 

 3 
 

      (A1fl -  3 



   Efl)***,F 
 

 

 
 

 Materiały na podkłady 
podłogowe - do zastosowa ń 
zewnętrznych 
 

 - do zastosowa ń 
zewnętrznych 
 

 - 
 

 4 
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 98/143/WE  
Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie p rocedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
systemów pokry ć dachowych z elastycznych wyrobów wodoodpornych moc owanych mechanicznie  
 

 
 

 Systemy pokry ć dachowych z 
elastycznych wyrobów 
wodochronnych mocowanych 
mechanicznie, ł ącznie z 
systemem mocowania, ł ączenia, 
obróbk ą kraw ędzi i niekiedy 
izolacj ą termiczn ą, 
ograniczone do ci ągłych pokry ć 
wodoszczelnych na bazie 
wyrobów elastycznych 
 

 - do zabezpiecze ń 
wodochronnych dachów 
 

 - 
 

 2+ 
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 98/213/WE  
Decyzja Komisji z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie pr ocedury atestowania zgodno ści wyrobów 
budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rad y 89/106/EWG dotycz ącym zestawów do 
wykonywania ścian działowych  
 

 
 

 Zestawy do wykonywania ścian 
działowych 
 

 - do zastosowa ń 
podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym reakcji na ogie ń 
 

 A1*, A2*, B*, 
C* 

 

 1 
 

 
 

  
 

  
 

 A1**, A2**, 
B**, C**, D, 

E 
 

 3 
 

 
 

  
 

  
 

 (A1 - E)***, 
F 
 

 4 
 

 
 

 Zestawy do wykonywania ścian 
działowych 
 

 - do wydzielania stref 
poŜarowych 
 

 wszystkie 
 

 3 
 

 
 

 Zestawy do wykonywania ścian 
działowych 
 

 - zastosowania podlegaj ące 
wymaganiom o substancjach 
niebezpiecznych 
 

 - 
 

 3 
 

 
 

 Zestawy do wykonywania ścian 
działowych 
 

 - zastosowania podlegaj ące 
wymaganiom dotycz ącym 
bezpiecze ństwa w trakcie 
uŜytkowania 
 

 - 
 

 3 
 

 
 

 Zestawy do wykonywania ścian 
działowych 
 

 zastosowania inne ni Ŝ 
wymienione powy Ŝej 
 

 - 
 

 4 
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 98/214/WE  
Decyzja Komisji z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie pr ocedury atestowania zgodno ści wyrobów 
budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rad y 89/106/EWG dotycz ącym metalowych 
wyrobów konstrukcyjnych i elementów pomocniczych  
 

 
 

 Metalowe kształtowniki i 
profile konstrukcyjne 
- kształtowniki walcowane na 
gor ąco, profile gi ęte na zimno 
lub wytwarzane w inny sposób, 
o ró Ŝnych kształtach (T, L, H, 
Z, I, ceowniki, k ątowniki, 
profile wydr ąŜone, rury), 
wyroby płaskie (płyty, blachy, 
ta śmy), pr ęty, odlewy, odkuwki 
wykonane z ró Ŝnych metali, 
zabezpieczone lub 

 - stosowane w 
konstrukcjach metalowych 
lub zespolonych metalowo-
betonowych 
 

 - 
 

 2+ 
 



niezabezpieczone powłok ą 
antykorozyjn ą 
 

 
 

 Metalowe elementy 
konstrukcyjne wyroby metalowe, 
takie jak: kratownice, belki 
pełno ścienne, słupy, schody, 
pale gruntowe, pale no śne i 
ścianki szczelne, przyci ęte na 
wymiar przekroje 
zaprojektowane do okre ślonych 
zastosowa ń, szyny i podkłady 
kolejowe; wyroby te mog ą by ć 
zabezpieczone lub 
niezabezpieczone powłok ą 
antykorozyjn ą, spawane lub 
niespawane 
 

 - stosowane w 
konstrukcjach szkieletowych 
i fundamentach 
 

 - 
 

 2+ 
 

 
 

 Metalowe elementy 
konstrukcyjne wyroby metalowe 
takie jak elementy no śne 
sufitów 
 

 - stosowane w 
konstrukcjach szkieletowych 
 

 A1*, A2*, 
B*,C* 

 

 1 
 

 
 

  
 

  
 

 A1**, A2**, 
B**, C**, D, 

E, (A1 - 
E)***, F 

 

 2+ 
 

 
 

 Materiały spawalnicze 
 

 - stosowane w 
konstrukcjach metalowych 
 

 - 
 

 2+ 
 

 
 

 Łączniki konstrukcyjne nity 
metalowe, śruby (nakr ętki i 
podkładki), śruby zaciskowe o 
wysokiej wytrzymało ści do 
poł ącze ń ciernych, śruby 
dwustronne, ł ączniki trakcyjne  
 

 - stosowane w 
konstrukcjach metalowych 
 

 - 
 

 2+ 
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 98/279/WE  
Decyzja Komisji z dnia 5 grudnia 1997 r. w sprawie procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
zestawów/systemów nieno śnych szalunków traconych opartych na pustakach lub płytach z 
materiałów izolacyjnych albo z betonu  
 

 
 

 Zestawy/systemy nieno śnych 
szalunków traconych opartych 
na pustakach lub płytach z 
materiałów izolacyjnych albo z 
betonu  
 

 - do zastosowa ń w 
budynkach, do wykonywania 
ścian zewn ętrznych i 
wewnętrznych,  
 

 A1*, A2*, 
B*,C* 

 

 1 
 

 
 

 - bloki z pustkami  
  wykonane z materiału  
  termoizolacyjnego (lub  
  kombinacji materiału  
  izolacyjnego i innych  
  materiałów) 
 

 podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym bezpiecze ństwa 
poŜarowego 
 

 A1**, A2**, 
B**, C**, D, 

E,(A1 -E)***, 
F 
 

 2+ 
 

 
 

 Zestawy/systemy nieno śnych 
szalunków traconych opartych 
na pustakach lub płytach z 
materiałów izolacyjnych albo z 
betonu 
- płyty z materiału 
termoizolacyjnego (lub 
kombinacji materiału 
termoizolacyjnego i innych 
materiałów) składaj ące si ę z 
elementów szalunkowych 
poł ączonych za pomoc ą 
przewi ązek dystansowych 

 - do wykonywania ścian 
zewnętrznych i wewn ętrznych 
niepodlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym bezpiecze ństwa 
poŜarowego 
 

 wszystkie 
 

 2+ 
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 98/436/WE  
Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie  procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
wyrobów do pokry ć dachowych, okien połaciowych, świetlików dachowych oraz wyposa Ŝenia 
pomocniczego  
 

 
 

 Blachy płaskie i profilowane, 
dachówki, dachowe płytki 
łupkowe i kamienne oraz gonty; 
płyty kompozytowe produkowane 
fabrycznie lub płyty 
wielowarstwowe, świetliki 
dachowe, klapy dachowe 
 

 - do zastosowa ń 
podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym odporno ści 
ogniowej (np. do 
wydzielania stref 
poŜarowych) 
 

 wszystkie 
 

 3 
 

 
 

 Blachy płaskie i profilowane, 
dachówki, dachowe płytki 
łupkowe i kamienne oraz gonty; 
płyty 
 

  
 

 A1*, A2*, B*, 
C* 

 

 1 
 

 
 

 kompozytowe produkowane 
fabrycznie lub płyty 
wielowarstwowe, świetliki 
dachowe, klapy dachowe, deski 
 

 - do zastosowa ń 
podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym reakcji na ogie ń 
 

 A1**, A2**, 
B**, C**, D, 

E 
 

 3 
 

 
 

 czołowe i spodnie opierzenia 
okapu 
 

  
 

 (A1 - E)***,F  
 

 4 
 

 
 

 Blachy płaskie i profilowane, 
dachówki, dachowe płytki 
łupkowe i kami enne oraz gonty; 
płyty kompozytowe produkowane 
fabrycznie lub płyty 
 

  
 

 wyroby 
wymagaj ące 

badań 
 

 3 
 

 
 

 wielowarstwowe, lepiki 
asfaltowe, nawierzchnie 
dachowe, klapy dachowe, 
systemy doj ścia na dach, 
przej ścia i pomosty do 
chodzenia po dachu; 
wyposa Ŝenie dodatkowe pokry ć 
dachowych 
 

 - do zastosowa ń 
zewnętrznych podlegaj ących 
wymaganiom dotycz ącym 
odporno ści na ogie ń 
zewnętrzny 
 

 wyroby 
"uznane za 

spełniaj ące 
wymagania" 
bez bada ń 

 

 4 
 

 
 

 Blachy płaskie i profilowane; 
płyty kompozytowe produkowane 
fabrycznie lub płyty 
wielowarstwowe; świetliki 
dachowe, klapy dachowe 
 

 - zastosowania 
przyczyniaj ące si ę do 
usztywnienia konstrukcji 
dachowej 
 

 - 
 

 3 
 

 
 

 Wszystkie pokrycia dachowe, 
świetliki i klapy dachowe oraz 
wyposa Ŝenie pomocnicze 
 

 - do zastosowa ń 
podlegaj ących wymaganiom o 
substancjach 
niebezpiecznych 
 

 - 
 

 3 
 

 
 

 Blachy płaskie i profilowane, 
dachówki, dachowe płytki 
łupkowe i kamienne oraz gonty; 
płyty kompozytowe produkowane 
fabrycznie lub płyty 
wielowarstwowe; nawierzchnie 
dachowe; systemy doj ścia na 
dach, przej ścia i pomosty 
 

 - zastosowania inne ni Ŝ 
wymienione powy Ŝej 
 

 - 
 

 4 
 

 
 

 Systemy doj ścia na dach, 
przej ścia i pomosty do 
chodzenia po dachu; haki 
bezpiecze ństwa i zakotwienia 
dachowe; pokrycia z lepiku 
asfaltowego, świetliki 
dachowe, klapy dachowe 

 - w zastosowaniach innych 
ni Ŝ wymienione powy Ŝej 
 

 - 
 

 3 
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 98/437/WE  
Decyzja Komisji z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie  procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
wyrobów do wyka ńczania ścian wewn ętrznych, zewn ętrznych i sufitów  
 

 
 

 Płyty 
 

 - jako zewn ętrzne i 
wewnętrzne elementy 
wykończeniowe stosowane 
jako zabezpieczenia 
ogniochronne ścian i 
sufitów 
 

 wszystkie 
 

 3 
 

 
 

 Sufity podwieszone (zestawy) 
 

 - jako wyko ńczenie 
wewnętrzne i zewn ętrzne 
jako zabezpieczenia 
ogniochronne sufitów 
 

  
 

  
 

 
 

 Płyty 
 

 - stosowane jako 
wewnętrzne i zewn ętrzne 
elementy usztywniaj ące 
ściany i sufity 
 

  
 

  
 

 
 

 Płytki i płyty (z materiałów 
kruchych) 
 

 - jako wewn ętrzne i 
zewnętrzne elementy 
wykończeniowe ścian i 
sufitów podlegaj ących 
wymaganiom dotycz ącym 
bezpiecze ństwa przed 
odłamkami tn ącymi 
 

  
 

  
 

 
 

 Sufity podwieszone (zestawy) 
 

 - jako wewn ętrzne i 
zewnętrzne wyko ńczenia 
sufitów podlegaj ących 
wymaganiom dotycz ącym 
bezpiecze ństwa u Ŝytkowania 
 

  
 

  
 

 
 

 Płytki i płyty 
 

 - w wewn ętrznych i 
zewnętrznych sufitach 
podwieszanych podlegaj ących 
wymaganiom dotycz ącym 
bezpiecze ństwa u Ŝytkowania 
 

 - 
 

 3 
 

 
 

 Profile specjalne, ramy 
mocuj ące 
 

 - stosowane jako 
wzmocnienia wewn ętrznych i 
zewnętrznych elementów 
wykończeniowych ścian i 
sufitów oraz sufitów 
podwieszanych podlegaj ących 
wymaganiom dotycz ącym 
bezpiecze ństwa u Ŝytkowania 
 

  
 

  
 

 
 

 Pokrycia w formie rolowej, 
wykładziny 
 

 - jako wyko ńczenie 
wewnętrzne ścian i sufitów 
podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym reakcji na ogie ń 
 

  
 
 
 

A1*, A2*, 
 

  
 
 
 

1 
 

 
 

 Płytki kamienne 
Płyty okładzinowe 
 

 - jako wyko ńczenie 
zewnętrzne ścian i sufitów 
podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym reakcji na ogie ń 
 

 B*,C* 
 

  
 

 
 

 Sufity podwieszone (zestawy) 
 

 - jako wyko ńczenie 
wewnętrzne i zewn ętrzne 
sufitów podlegaj ących 
wymaganiom dotycz ącym 
reakcji na ogie ń 
 

  
 
 
 

A1**, A2**, 
 

  
 
 
 

3 
 

  Płytki, oblicówka (siding),  - jako wyko ńczenie  B**, C**, D,   



 płyty 
 

wewnętrzne i zewn ętrzne 
ścian i sufitów 
podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym reakcji na ogie ń 
 

E 
 

 

 
 

 Profile specjalne, ramy 
mocuj ące 
 

 - stosowane jako 
wzmocnienia wewn ęrznych i 
zewnętrznych elementów 
wykończeniowych ścian i 
sufitów oraz sufitów 
podwieszanych podlegaj ących 
wymaganiom dotycz ącym 
reakcji na ogie ń 
 

 (A1 - E)***, 
F 
 

 4 
 

 
 

 Sufity podwieszone (zestawy) 
 

 - jako wyko ńczenie 
wewnętrzne i zewn ętrzne 
ścian i sufitów 
podlegaj ących 
 

 - 
 

 3 
 

 
 

 Płytki, płytki kamienne, 
oblicówki, płyty okładzinowe, 
płyty 
 

 wymaganiom o substancjach 
niebezpiecznych 
 

  
 

  
 

 
 

 Sufity podwieszone (zestawy) 
 

 - jako wyko ńczenie 
wewnętrzne i zewn ętrzne 
sufitów w innych 
zastosowaniach wy Ŝej 
niewymienionych 
 

  
 

  
 

 
 

 Pokrycia w formie rolowej, 
okładziny sufitowe, płytki, 
płytki kamienne, oblicówka, 
płyty okładzinowe, płyty 
 

 - jako wyko ńczenie 
wewnętrzne i zewn ętrzne 
ścian i sufitów w innych 
zastosowaniach wy Ŝej 
niewymienionych 
 

 - 
 

 4 
 

 
 

 Profile specjalne, ramy 
mocuj ące 
 

 - stosowane jako 
wzmocnienia wewn ęrznych i 
zewnętrznych elementów 
wykończeniowych ścian i 
sufitów oraz sufitów 
podwieszanych w innych 
zastosowaniach wy Ŝej 
niewymienionych 
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 98/456/WE  
Decyzja Komisji z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie pr ocedury atestowania zgodno ści wyrobów 
budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rad y 89/106/EWG dotycz ącym zestawów 
zakotwie ń i ci ęgien do spr ęŜania konstrukcji kablobetonowych  
 

 
 

 Zestawy zakotwie ń i ci ęgien 
do spr ęŜania konstrukcji 
kablobetonowych 
 

 - do spr ęŜania konstrukcji 
 

 - 
 

 1+ 
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 98/598/WE  
Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 1998 r. w sprawi e procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
kruszyw  
 

 
 

 Kruszywa do zastosowa ń niewymagaj ących wysokiego bezpiecze ństwa 
 

 
 

 Kruszywa i wypełniacze do 
betonów, zapraw i zaczynów 
 

 - stosowane do wykonywania 
budynków, dróg i innych 
obiektów budowlanych 
 

 - 
 

 4 
 

 
 

 Kruszywa do mieszanek 
bitumicznych i utwardzania 
powierzchni, mieszanek 
niezwi ązanych i zwi ązanych 
hydraulicznie 
 

 - stosowane do budowy dróg 
i innych obiektów 
budowlanych 
 

 - 
 

 4 
 



 
 

 Kamień do robót 
hydrotechnicznych 
 

 - stosowany do budowli 
hydrotechnicznych i innych 
obiektów budowlanych 
 

 - 
 

 4 
 

 
 

 Podsypka kolejowa 
 

 - stosowana do robót 
kolejowych 
 

 - 
 

 4 
 

 
 

 Wypełniacze do mieszanek 
bitumicznych i utwardzania 
powierzchni stosowane do dróg 
i innych prac budowlanych 
 

 - stosowane do dróg i 
innych obiektów budowlanych 
 

 - 
 

 4 
 

 
 

 Kruszywa do zastosowa ń wymagaj ących wysokiego bezpiecze ństwa 
 

 
 

 Kruszywa i wypełniacze do 
betonów, zapraw i zaczynów 
 

 - stosowane do wykonywania 
budynków, dróg i innych 
obiektów budowlanych 
 

 - 
 

 2+ 
 

 
 

 Kruszywa do mieszanek 
bitumicznych i utwardzania 
powierzchni, mieszanek 
niezwi ązanych i zwi ązanych 
hydraulicznie 
 

 - stosowane do budowy dróg 
i innych obiektów 
budowlanych 
 

 - 
 

 2+ 
 

 
 

 Kamień do robót 
hydrotechnicznych 
 

 - stosowany do budowli 
hydrotechnicznych i innych 
obiektów budowlanych 
 

 - 
 

 2+ 
 

 
 

 Podsypka kolejowa 
 

 - stosowana do robót 
kolejowych 
 

 - 
 

 2+ 
 

 
 

 Wypełniacze do mieszanek 
bitumicznych i utwardzania 
powierzchni stosowane do dróg 
i innych prac budowlanych 
 

 - stosowane do dróg i 
innych obiektów budowlanych 
 

 - 
 

 2+ 
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 98/599/WE  
Decyzja Komisji z dnia 12 pa ździernika 1998 r. w sprawie procedury atestowania z godno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
zestawów do wykonywania powłokowych pokry ć dachowych nanoszonych w postaci płynnej  
 

 
 

 Zestawy do wykonywania 
powłokowych pokry ć dachowych 
nanoszonych w postaci płynnej 
 

 - do wszystkich 
zabezpiecze ń wodochronnych 
dachów 
 

 - 
 

 3 
 

 
 

 Zestawy do wykonywania 
powłokowych pokry ć dachowych 
nanoszonych w postaci płynnej 
 

  
 

 wyroby 
wymagaj ące 

badań 
 

 3 
 

 
 

  
 

 - do zastosowa ń 
podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym odporno ści na 
ogie ń zewn ętrzny 
 

 wyroby 
"uznane za 

spełniaj ące 
wymagania" 
bez bada ń 

 

 4 
 

 
 

 Zestawy do wykonywania 
powłokowych pokry ć dachowych 
nanoszonych w postaci płynnej 
 

  
 

 A1*, A2*, B*, 
C* 

 

 1 
 

 
 

  
 

 - do zastosowa ń 
podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym reakcji na ogie ń 
 

 A1**, A2**, 
B**, C**, D, 

E 
 

 3 
 

 
 

  
 

  
 

 (A1 - E)***, 
F 
 

 4 
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 98/600/WE  
Decyzja Komisji z dnia 12 pa ździernika 1998 r. w sprawie procedury atestowania z godno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
samonośnych przepuszczaj ących światło zestawów dachowych  



 
 
 

 Samonośne przepuszczaj ące 
światło zestawy dachowe 
 

 - do dachów i wyko ńcze ń 
dachowych 
 

 - 
 

 3 
 

 
 

 Samonośne przepuszczaj ące 
światło zestawy dachowe 
 

  
 

 wyroby 
wymagaj ące 

badań 
 

 3 
 

 
 

  
 

 - do zastosowa ń 
podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym odporno ści na 
ogie ń zewn ętrzny 
 

 wyroby 
"uznane za 

spełniaj ące 
wymagania" 
bez bada ń 

 

 4 
 

 
 

 Samonośne przepuszczaj ące 
światło zestawy dachowe 
 

 - do zastosowa ń 
podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym reakcji na ogie ń 
 

 A1*, A2*, B*, 
C* 

 

 1 
 

 
 

  
 

  
 

 A1**, A2**, 
B**, C**, D, 

E 
 

 3 
 

 
 

  
 

  
 

 (A1 - E)***, 
F 
 

 4 
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 98/601/WE  
Decyzja Komisji z dnia 13 pa ździernika 1998 r. w sprawie procedury atestowania z godno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
wyrobów do budowy dróg  
 

 
 

 Bitum 
 

 - stosowane do budowy dróg 
i utwardzania 
 

 - 
 

 2+ 
 

 
 

 Mieszanki bitumiczne 
 

 powierzchni drogowych 
 

 - 
 

 2+ 
 

 
 

 Wyroby do utwardzania 
powierzchni 
 

 - stosowane do utwardzania 
powierzchni drogowych 
 

 - 
 

 2+ 
 

 
 

 Wyroby i zestawy wodochronne 
stosowane do nawierzchni 
mostowych 
 

 - stosowane do nawierzchni 
mostowych 
 

 - 
 

 2+ 
 

 
 

 Wyroby pomocnicze 
 

 - stosowane do dróg 
betonowych 
 

 - 
 

 4 
 

 
 

 Mieszanki bitumiczne do 
utwardzania powierzchni 
 

  
 

 A1*fl, A2*fl, 
B*fl, C*fl 

 

 1 
 

 
 

  
 

 - do zastosowa ń 
podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym reakcji na ogie ń 
 

 A** fl, 
B**fl, C**fl, 

Dfl, Efl 
 

 3 
 

 
 

  
 

  
 

 (A1fl - 
Efl)***, Ffl 

 

 4 
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 99/89/WE  
Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawi e procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
zestawów do wykonywania schodów prefabrykowanych  
 

 
 

 Zestawy do wykonywania 
schodów prefabrykowanych 
 

 - do stosowania w 
budynkach mieszkalnych i 
innych 
 

 - 
 

 2+ 
 

 
 

 Zestawy do wykonywania 
schodów prefabrykowanych 
 

  
 

 A1*, A2*, B*, 
C* 

 

 1 
 

 
 

  
 

 - do zastosowa ń 
podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym reakcji na ogie ń 

 A1**, A2**, 
B**, C**, D, 

E 

 3 
 



  
 
 

  
 

  
 

 (A1 - E)***, 
F 
 

 4 
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 99/90/WE  
Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawi e procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
membran 
 

 
 

 Warstwy przeciwwilgociowe 
Warstwy wodochronne do pokry ć 
dachowych  
Warstwy paroszczelne 
 

 - stosowane w budynkach 
 

 - 
 

 3 
 

 
 

 Zabezpieczenia 
przeciwwilgociowe w arkuszach  
Arkusze wodochronne do pokry ć 
dachowych 
 

 - stosowane w budynkach 
 

 - 
 

 2+ 
 

 
 

 Warstwy przeciwwilgociowe 
Warstwy wodochronne do pokry ć 
dachowych 
 

  
 

 A1*, A2*, B*, 
C* 

 

 1 
 

 
 

  
 

 - do zastosowa ń 
podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym reakcji na ogie ń 
 

 A1**, A2**, 
B**, C**, D, 

E 
 

 3 
 

 
 

  
 

  
 

 (A1 - E)***, 
F 
 

 4 
 

 
 

 Warstwy wodochronne do pokry ć 
dachowych  
Zabezpieczenia 
przeciwwilgociowe w arkuszach 
 

  
 

 wyroby 
wymagaj ące 

badania 
 

 3 
 

 
 

  
 

 - do zastosowa ń 
podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym odporno ści na 
ogie ń zewn ętrzny 
 

 wyroby 
"uwa Ŝane za 
spełniaj ące 
wymagania" 
bez bada ń 

 

 4 
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 99/91/WE  
Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawi e procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
wyrobów do izolacji cieplnej  
 

 
 

 Wyroby do izolacji cieplnej 
(wyroby fabryczne 
 

 - wszystkie 
 

 - 
 

 3 
 

 
 

 i wyroby do formowania na 
placu budowy) 
 

  
 

 A1*, A2*, B*, 
C* 

 

 1 
 

 
 

  
 

 - do zastosowa ń 
podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym reakcji na ogie ń 
 

 A1**, A2**, 
B**, C**, D, 

E 
 

 3 
 

 
 

  
 

  
 

 (A1 - E)***, 
F 
 

 4 
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 99/92/WE  
Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawi e procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
lekkich kompozytowych drewnopochodnych belek i słup ów z uwzgl ędnieniem belek T, tj. 
kombinacji belka/płyta  
 

 
 

 Lekkie kompozytowe belki i 
słupy drewnopochodne (z 
uwzgl ędnieniem belek T, tj. 
kombinacji belka/płyta) 
 

 - do stosowania w 
budynkach 
 

 wszystkie 
 

 1 
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 99/93/WE  
Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawi e procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
drzwi, oku ć, Ŝaluzji, rolet, bram i oku ć budowlanych  
 

 
 

 Drzwi i bramy (z okuciami lub 
bez) 
 

 - stosowane jako 
oddzielenia przeciwpo Ŝarowe 
/ dymoszczelne i wyj ścia 
ewakuacyjne 
 

 - 
 

 1 
 

 
 

  
 

 - inne zadeklarowane 
szczególne zastosowania lub 
zastosowania podlegaj ące 
specyficznym wymaganiom 
dotycz ącym hałasu, energii, 
szczelno ści i 
bezpiecze ństwa u Ŝytkowania 
 

 - 
 

 3 
 

 
 

  
 

 - tylko do komunikacji 
wewnętrznej 
 

 - 
 

 4 
 

 
 

 Okucia budowlane do drzwi i 
bram 
 

 - oddzielenia 
przeciwpo Ŝarowe / 
dymoszczelne i wyj ścia 
ewakuacyjne 
 

 - 
 

 1 
 

 
 

 Okna (z okuciami lub bez) 
 

 - oddzielenia 
przeciwpo Ŝarowe / 
dymoszczelne i wyj ścia 
ewakuacyjne 
 

 - 
 

 1 
 

 
 

  
 

 - wszystkie inne 
 

 - 
 

 3 
 

 
 

 śaluzje i rolety (z osprz ętem 
lub bez) 
 

 - do zastosowa ń 
zewnętrznych 
 

 - 
 

 4 
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 99/94/WE  
Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawi e procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
prefabrykowanych wyrobów ze zwykłego lekkiego autok lawizowanego betonu komórkowego  
 

 
 

 Prefabrykowane wyroby ze 
zwykłego/ lekkiego 
 

 - do zastosowa ń 
konstrukcyjnych 
 

 - 
 

 2+ 
 

 
 

 autoklawizowanego betonu 
komórkowego 
 

 - do konstrukcji lekkich i 
zastosowa ń 
niekonstrukcyjnych 
Odnosi si ę do zastosowa ń, 
które w przypadku awarii 
nie spowoduj ą zawalenia si ę 
obiektu lub jego cz ęści, 
niedopuszczalnych 
deformacji lub obra Ŝeń 
ludzi 
 

 - 
 

 4 
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 99/454/WE  
Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie  procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
wyrobów stanowi ących przegrody ogniowe, uszczelnienia przed ogniem oraz wyrobów 
ogniochronnych  
 

 
 

 Wyroby oddzielaj ące lub 
uszczelniaj ące w przypadku 
poŜaru. Wyroby stosowane jako 
zabezpieczenia ogniochronne 
(ł ącznie z powłokami) 
 

 do wydzielania stref 
poŜarowych lub do 
zabezpiecze ń ogniochronnych 
lub do spełnienia wymaga ń w 
zakresie wła ściwo ści 
ogniowych 
 

 wszystkie 
 

 1 
 

 
 

  
 

  
 

 A1*, A2*, B*, 
C* 

 1 
 



 
 
 

  
 

 - do zastosowa ń 
podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym reakcji na ogie ń 
 

 A1**, A2**, 
B**, C**, D, 

E 
 

 3 
 

 
 

  
 

  
 

 (A1 - E)***, 
F 
 

 4 
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 99/455/WE  
Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie  procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
zestawów wyrobów do wykonywania budynków szkieletow ych  drewna i budynków z bali  
 

 
 

 Zestawy wyrobów do 
wykonywania budynków 
szkieletowych z drewna i 
budynków z bali 
 

 - w obiektach budowlanych 
 

 wszystkie 
 

 1 
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 99/469/WE  
Decyzja Komisji z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie  procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
wyrobów zwi ązanych z betonem, zapraw ą i zaczynem  
 

 
 

 Domieszki 
 

 - do betonów, zapraw i 
zaczynów 
 

 - 
 

 2+ 
 

 
 

 Dodatki typu I 
 

 - do betonów, zapraw i 
zaczynów 
 

 - 
 

 2+ 
 

 
 

 Dodatki typu II 
 

 - do betonów, zapraw i 
zaczynów 
 

 - 
 

 1+ 
 

 
 

 Włókna 
 

 - do zastosowa ń 
konstrukcyjnych w betonach, 
zaprawach i zaczynach 
 

 - 
 

 1 
 

 
 

  
 

 - do innych zastosowa ń w 
betonach, zaprawach i 
zaczynach 
 

 - 
 

 3 
 

 
 

 Wyroby do zabezpieczania i 
napraw betonu 
 

 - do zastosowa ń o niskich 
wymaganiach u Ŝytkowych 
 

 - 
 

 4 
 

 
 

  
 

 - do innych zastosowa ń w 
budynkach i obiektach 
budowlanych 
 

 - 
 

 2+ 
 

 
 

 Wyroby do zabezpieczania i 
napraw betonu 
 

  
 

 A1*, A2*, B* 
C* 

 

 1 
 

 
 

  
 

 - do zastosowa ń 
podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym reakcji na ogie ń 
 

 (A1 - E)***, 
F 
 

 3 
 

 
 

  
 

  
 

 (A1 - E)***, 
F 
 

 4 
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 99/470/WE  
Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie  procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
klejów budowlanych  
 

 
 

 Kleje konstrukcyjne 
 

 - do zastosowa ń 
konstrukcyjnych w budynkach 
i innych obiektach 
budowlanych 
 

 - 
 

 2+ 
 

 
 

 Kleje do płytek 
 

 - do wewn ętrznego i 
zewnętrznego stosowania w 
budynkach i innych 

 - 
 

 3 
 



obiektach budowlanych 
 

 
 

 Kleje do płytek 
 

  
 

 A1*, A2*, B*, 
C* 

 

 1 
 

 
 

  
 

 - do zastosowa ń 
podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym reakcji na ogie ń 
 

 A1**, A2**, 
B**, C**, D, 

E 
 

 3 
 

 
 

  
 

  
 

 (A1 - E)***, 
F 
 

 4 
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 99/471/WE  
Decyzja Komisji z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie  procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
urz ądze ń grzewczych  
 

 
 

 Urz ądzenia do ogrzewania 
pomieszcze ń bez wewn ętrznych 
źródeł energii; 
 

 - w budynkach 
 

 - 
 

 3 
 

 
 

 Urz ądzenia do ogrzewania 
pomieszcze ń na paliwa stałe i 
płynne 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 Urz ądzenia do ogrzewania 
pomieszcze ń bez wewn ętrznych 
źródeł energii; 
 

  
 

 A1*, A2*, B*, 
C* 

 

 1 
 

 
 

 Urz ądzenia do ogrzewania 
pomieszcze ń na paliwa stałe i 
płynne 
 

 - do zastosowa ń 
podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym reakcji na ogie ń 
 

 A1**, A2**, 
B**, C**, D, 

E 
 

 3 
 

 
 

  
 

  
 

 (A1 - E)***, 
F 
 

 4 
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 99/472/WE  
Decyzja Komisji z dnia 1 lipca 1999 r. w sprawie pr ocedury atestowania zgodno ści wyrobów 
budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rad y 89/106/EWG dotycz ącym rur, 
zbiorników i elementów pomocniczych nieprzeznaczony ch do kontaktu z wod ą do spo Ŝycia 
przez ludzi  
 

 
 

 Zestawy rurowe, 
Rury, 
Zbiorniki, 
Systemy alarmowania o 
wyciekach i urz ądzenia 
zapobiegaj ące przepełnieniu, 
Elementy zł ączne, spoiwa, 
zł ącza, uszczelnienia zł ączy, 
uszczelki, 
Kanały i przewody 
zabezpieczaj ące, 
Podparcia rur /przewodów, 
Armatura i armatura czerpalna,  
WyposaŜenie pomocnicze 
zabezpieczaj ące 
 

 - w instalacjach do 
transportu/ dystrybucji 
/magazynowania gazu/ paliwa 
przeznaczonego do zasilania 
instalacji ogrzewania/ 
chłodzenia w budynkach, z 
zewnętrznego zbiornika 
magazynowego lub od 
końcowej jednostki redukcji 
ci śnienia sieci do wlotu 
instalacji ogrzewania/ 
chłodzenia w budynku 
 

 - 
 

 3 
 

 
 

 Zestawy rurowe, 
Rury, 
Zbiorniki, 
Systemy alarmowania o 
wyciekach i urz ądzenia 
zapobiegaj ące przepełnieniu, 
Elementy zł ączne, spoiwa, 
zł ącza, uszczelnienia zł ączy, 
uszczelki, 
Kanały i przewody 
zabezpieczaj ące, 
Podparcia rur /przewodów, 

 - w instalacjach do 
transportu/ usuwania 
/magazynowania wody 
nieprzeznaczonej do 
spo Ŝycia przez ludzi 
 

 - 
 

 4 
 



Armatura i armatura czerpalna,  
WyposaŜenie pomocnicze 
zabezpieczaj ące 
 

 
 

 Zbiorniki, kanały i przewody 
zabezpieczaj ące 
 

 - w instalacjach na 
terenach podlegaj ących 
wymaganiom dotycz ącym 
odporno ści ogniowej, 
stosowanym do transportu/ 
dystrybucji, magazynowania 
gazu/ paliwa przeznaczonego 
do zasilania instalacji 
ogrzewania/ chłodzenia w 
budynkach z zewn ętrznego 
zbiornika magazynowego lub 
ostatniej jednostki 
redukcji ci śnienia do wlotu 
instalacji ogrzewania/ 
chłodzenia w budynku 
 

 wszystkie 
 

 1 
 

 
 

 Zestawy rurowe, 
Rury, 
Zbiorniki, 
Systemy alarmowania o 
wyciekach i urz ądzenia 
zapobiegaj ące przepełnieniu, 
Elementy zł ączne, spoiwa, 
zł ącza, uszczelnienia zł ączy, 
uszczelki, 
Kanały i przewody 
zabezpieczaj ące, 
Podparcia rur /przewodów, 
Armatura i armatura czerpalna,  
WyposaŜenie pomocnicze 
zabezpieczaj ące 
 

 - w instalacjach na 
terenach podlegaj ących 
wymaganiom dotycz ącym 
reakcji na ogie ń, 
stosowanym do transportu/ 
dystrybucji, magazynowania 
gazu/ paliwa przeznaczonego 
do zasilania instalacji 
ogrzewania/ chłodzenia w 
budynkach z zewn ętrznego 
zbiornika magazynowego lub 
ostatniej jednostki 
redukcji ci śnienia do wlotu 
instalacji ogrzewania/ 
chłodzenia w budynku 
 

 wszystkie 
 

 1 
 

 
 

  
 

 - w instalacjach na 
terenach podlegaj ących 
 

 A1*, A2*, B*, 
C* 

 

 1 
 

 
 

  
 

 wymaganiom dotycz ącym 
reakcji na ogie ń, 
stosowanym do transportu/ 
dystrybucji, magazynowania 
wody nieprzeznaczonej do 
 

 A1**, A2**, 
B**, C**, D, 

E 
 

 3 
 

 
 

  
 

 spo Ŝycia przez ludzi 
 

 (A1 - E)***, 
F 
 

 4 
 

 
 

 Zestawy rurowe, 
Rury, 
Zbiorniki, 
Systemy alarmowania o 
wyciekach i urz ądzenia 
zapobiegaj ące przepełnieniu, 
Elementy zł ączne, spoiwa, 
zł ącza, uszczelnienia zł ączy, 
uszczelki, 
Kanały i przewody 
zabezpieczaj ące, 
Podparcia rur /przewodów, 
Armatura i armatura czerpalna,  
WyposaŜenie pomocnicze 
zabezpieczaj ące 
 

 - w instalacjach na 
terenach podlegaj ących 
wymaganiom dotycz ącym 
oszcz ędności energii, 
stosowane do transportu/ 
usuwania /magazynowania 
wody nieprzeznaczonej do 
spo Ŝycia przez ludzi i 
systemów grzewczych 
 

 - 
 

 3 
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 2000/245/WE  
Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie p rocedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym szkła 
płaskiego, profilowanego i wyrobów ze szkła  
 

  Płyty ze szkła płaskiego i  - do zastosowania w  wszystkie  1 



 gi ętego 
Szkło profilowane 
Szyby zespolone izolacyjne 
 

zestawach przeszkle ń 
przeznaczonych do 
zapewnienia odporno ści 
ogniowej 
 

  

 
 

 Płyty ścienne z kształtek 
szklanych 
 

 - do wydzielania stref 
poŜarowych 
 

 wszystkie 
 

 1 
 

 
 

 Płyty ze szkła płaskiego i 
gi ętego 
Szkło profilowane 
Szyby zespolone izolacyjne 
Kształtki szklane 
 

 - do zastosowa ń 
podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym reakcji na ogie ń 
 

 A1, A2, B, C, 
D, E 

 

 3 
 

 
 

 Płyty ścienne z kształtek 
szklanych 
 

  
 

 (A1 - E)***, 
F 
 

 4 
 

 
 

 Płyty ze szkła płaskiego i 
gi ętego 
Szkło profilowane 
Szyby zespolone izolacyjne 
 

  
 

 wyroby 
wymagaj ące 

badania 
 

 3 
 

 
 

  
 

 - do zastosowa ń 
podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym odporno ści na 
ogie ń zewn ętrzny 
 

 wyroby 
"uwa Ŝane za 
spełniaj ące 
wymagania" 
bez bada ń 

 

 4 
 

 
 

 Płyty ze szkła płaskiego i 
gi ętego 
Szkło profilowane 
Kształtki szklane 
 

 - do zastosowania jako 
przeszklenia pancerne i 
przeciwwybuchowe 
 

 - 
 

 1 
 

 
 

 Płyty ścienne z kształtek 
szklanych 
 

 - do innych zastosowa ń 
podlegaj ących ryzyku 
 

  
 

  
 

 
 

 Szkło profilowane 
 

 zwi ązanemu z 
bezpiecze ństwem u Ŝytkowania 
i podlegaj ących tym 
wymaganiom 
 

 - 
 

 3 
 

 
 

 Płyty ze szkła płaskiego i 
gi ętego (poddane specjalnej 
obróbce) 
Szkło profilowane 
Szyby zespolone izolacyjne 
Kształtki szklane 
Płyty ścienne z kształtek 
szklanych 
 

 - do zastosowa ń 
dotycz ących oszcz ędności 
energii lub zmniejszenia 
hałasu 
 

 - 
 

 3 
 

 
 

 Płyty ze szkła płaskiego i 
gi ętego (poddane specjalnej 
obróbce) 
Szkło profilowane 
Szyby zespolone izolacyjne 
Kształtki szklane 
Płyty ścienne z kształtek 
szklanych 
 

 - do zastosowa ń innych ni Ŝ 
wymienione powy Ŝej 
 

 - 
 

 4 
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 2000/447/WE  
Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie  procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
prefabrykowanych płyt Ŝebrowych ze współpracuj ącymi okładzinami z materiałów 
drewnopochodnych oraz lekkich samono śnych płyt zespolonych  
 

 
 

 Prefabrykowane płyty Ŝebrowe 
ze współpracuj ącymi 
okładzinami z materiałów 
drewnopochodnych 
 

 - do zastosowa ń 
wpływaj ących na no śność 
konstrukcji 
 

 - 
 

 1 
 



 
 

 Lekkie samono śne płyty 
zespolone 
 

 - do zastosowa ń 
wpływaj ących na 
usztywnienia konstrukcji 
 

 - 
 

 3 
 

 
 

 Prefabrykowane płyty Ŝebrowe 
ze współpracuj ącymi 
okładzinami z materiałów 
drewnopochodnych  
Lekkie samono śne płyty 
zespolone 
 

 - do zastosowa ń 
podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym odporno ści 
ogniowej (np. do 
wydzielania stref 
poŜarowych) 
 

 wszystkie 
 

 3 
 

 
 

 Prefabrykowane płyty Ŝebrowe 
ze współpracuj ącymi 
okładzinami z materiałów 
drewnopochodnych 
 

  
 

 A1*, A2*, B*, 
C*, A1*fl, 

A2*fl, B*fl, 
C*fl 

 

 1 
 

 
 

  
 

 - do zastosowa ń 
podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym reakcji na ogie ń 
 

 A1**, A2**, 
B**, C**, D, 

E, A1**fl, 
A2**fl, 

B**fl, C**fl, 
Dfl, Efl 

 

 3 
 

 
 

  
 

  
 

 (A1 - E)***, 
F, (A1fl - 

Efl)***, Ffl 
 

 4 
 

 
 

 Lekkie samono śne płyty 
zespolone 
 

 - do zastosowa ń 
podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym reakcji na ogie ń 
 

 A1*, A2*, B*, 
C* 

 

 1 
 

 
 

  
 

  
 

 A1**, A2**, 
B**, C**, D, 

E 
 

 3 
 

 
 

  
 

  
 

 (A1 - E)***, 
F 
 

 4 
 

 
 

 Prefabrykowane płyty Ŝebrowe 
ze współpracuj ącymi 
okładzinami z materiałów 
drewnopochodnych 
 

  
 

 wyroby 
wymagaj ące 

badania 
 

 3 
 

 
 

 oraz lekkie samono śne płyty 
zespolone 
 

 - do zastosowa ń 
podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym odporno ści na 
ogie ń zewn ętrzny 
 

 wyroby 
"uwa Ŝane za 
spełniaj ące 
wymagania" 
bez bada ń 

 

 4 
 

 
 

 Prefabrykowane płyty Ŝebrowe 
ze współpracuj ącymi 
okładzinami z materiałów 
drewnopochodnych oraz lekkie 
samonośne płyty zespolone 
 

 - do zastosowa ń 
podlegaj ących wymaganiom o 
substancjach 
niebezpiecznych 
 

 - 
 

 3 
 

 
 

 Prefabrykowane płyty Ŝebrowe 
ze współpracuj ącymi 
okładzinami z materiałów 
drewnopochodnych oraz lekkie 
samonośne płyty zespolone 
 

 - do zastosowa ń innych ni Ŝ 
wymienione powy Ŝej 
 

 - 
 

 4 
 

48  
 

 2001/19/WE  
Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie  procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
zł ączy dylatacyjnych do mostów drogowych  
 

 
 

 Zł ącza dylatacyjne do mostów 
drogowych 
 

 - do mostów drogowych 
 

 - 
 

 1 
 

49   2001/308/WE  



 Decyzja Komisji z dnia 31 stycznia 2001 r. w spraw ie procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
prefabrykowanych drobnowymiarowych elementów ociepl eń z gotow ą faktur ą 
 

 
 

 Prefabrykowane 
drobnowymiarowe elementy 
ocieple ń z gotow ą faktur ą 
 

 - w budynkach 
 

 - 
 

 3 
 

 
 

 Prefabrykowane 
drobnowymiarowe elementy 
ocieple ń z gotow ą faktur ą 
 

  
 

 A1*, A2*, B*, 
C* 

 

 1 
 

 
 

  
 

 - do zastosowa ń 
podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym reakcji na ogie ń 
 

 A1**, A2**, 
B**,C**, D, E 

 

 3 
 

 
 

  
 

  
 

 (A1 - E)***, 
F 
 

 4 
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 2002/359/WE  
Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie pr ocedury atestowania zgodno ści wyrobów 
budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy Rad y 89/106/EWG dotycz ącym wyrobów 
kontaktuj ących si ę z wod ą przeznaczon ą do spo Ŝycia przez ludzi  
 

 
 

 Zestawy (instalacje rurowe i 
systemy magazynowania) 
Rury 
Zbiorniki 
Armatura, armatura czerpalna, 
pompy, wodomierze, urz ądzenia 
zabezpieczaj ące 
Elementy zł ączne, spoiwa, 
zł ącza, uszczelnienia 
poł ącze ń, uszczelki 
Membrany, Ŝywice 
Powłoki 
Smary 
 

 - w systemach 
wodoci ągowych do transportu 
(rozdziału) i magazynowania 
wody przeznaczonej do 
spo Ŝycia przez ludzi, 
ł ącznie z armatur ą 
czerpaln ą u odbiorcy 
 

 - 
 

 1+ 
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 2003/639/WE  
Decyzja Komisji z dnia 4 wrze śnia 2003 r. w sprawie procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
trzpieni do zł ączy konstrukcyjnych  
 

 
 

 Trzpienie do zł ączy 
konstrukcyjnych 
 

 - w zastosowaniach 
podlegaj ących wymaganiom 
konstrukcyjnym 
 

 - 
 

 2+ 
 

 
 

  
 

  
 

 A1*, A2*, B*, 
C* 

 

 l 
 

 
 

  
 

 - w zastosowaniach 
podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym reakcji na ogie ń 
 

 A1**, A2**, 
B**, C**, D, 

E 
 

 3 
 

 
 

  
 

  
 

 (A1 - E)***, 
F 
 

 4 
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 2003/640/WE  
Decyzja Komisji z dnia 4 wrze śnia 2003 r. w sprawie procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
zestawów okładzin ścian zewn ętrznych  
 

 
 

 Zestawy okładzin ścian 
zewnętrznych 
 

 - stosowane do ścian 
zewnętrznych lub 
zewnętrznych wyko ńcze ń 
ścian 
 

 - 
 

 2+ 
 

 
 

 Zestawy okładzin ścian 
zewnętrznych 
 

  
 

 A1*, A2*, B*, 
C* 

 

 1 
 



 
 

  
 

 - w zastosowaniach 
podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym reakcji na ogie ń 
 

 A1**, A2**, 
B**, C**, D, 

E 
 

 3 
 

 
 

  
 

  
 

 (A1 - E)***, 
F 
 

 4 
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 2003/655/WE  
Decyzja Komisji z dnia 12 wrze śnia 2003 r. w sprawie procedury atestowania zgodno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
pokry ć wodochronnych do ścian i podłóg pomieszcze ń mokrych  
 

 
 

 Pokrycia wodochronne do ścian 
i podłóg pomieszcze ń mokrych 
 

 - stosowane w obiektach 
budowlanych 
 

 - 
 

 2+ 
 

 
 

 Pokrycia wodochronne do ścian 
i podłóg pomieszcze ń mokrych 
 

  
 

 A1*, A2*, B*, 
C* 

 

 1 
 

 
 

  
 

 - w zastosowaniach 
podlegaj ących wymaganiom 
dotycz ącym reakcji na ogie ń 
 

 A1**, A2**, 
B**, C**, D, 

E 
 

 3 
 

 
 

  
 

  
 

 (A1 - E)***, 
F 
 

 4 
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 2003/722/WE  
Decyzja Komisji z dnia 6 pa ździernika 2003 r. w sprawie procedury atestowania z godno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
zestawów do zabezpiecze ń wodochronnych nawierzchni mostowych nanoszonych w postaci 
płynnej  
 

 
 

 Zestawy do wykonywania 
powłokowych pokry ć 
wodochronnych płyt mostowych 
nanoszone w postaci płynnej 
 

 - stosowane do płyt 
mostowych 
 

 - 
 

 2+ 
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 2003/728/WE  
Decyzja Komisji z dnia 3 pa ździernika 2003 r. w sprawie procedury atestowania z godno ści 
wyrobów budowlanych, zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrek tywy Rady 89/106/EWG dotycz ącym 
zestawów obiektów o konstrukcji szkieletowej z meta lu, zestawów obiektów o konstrukcji 
szkieletowej z betonu, obiektów prefabrykowanych, z estawów do wykonywania pomieszcze ń 
chłodniczych i zestawów zabezpieczaj ących przed obrywami skalnymi  
 

 
 

 Zestawy obiektów o 
konstrukcji szkieletowej z 
metalu, zestawy obiektów o 
konstrukcji szkieletowej z 
betonu, obiekty 
prefabrykowane, zestawy 
pomieszcze ń chłodniczych 
 

 - stosowane w obiektach 
budowlanych 
 

 wszystkie 
 

 1 
 

 
 

 Zestawy do ochrony przed 
obrywami skalnymi 
 

 - stosowane w obiektach 
in Ŝynierskich 
 

 wszystkie 
 

 1 
 

 
(2) - Określenie wyrobu lub grupy wyrobów, które są przedmiotem decyzji. 
(3) - Określenie zastosowania wyrobu lub grupy wyrobów, które są przedmiotem decyzji. 
(4) - Poziomy i klasy: wyraŜenie w sposób ilościowy zachowania się obiektów budowlanych lub ich części 
na skutek oddziaływań, którym obiekty te są poddane lub które wywołują w warunkach zamierzonego 
uŜytkowania. Klasy wyraŜają zakres poziomów właściwości uŜytkowych obiektów budowlanych w 
nawiązaniu do wymagań podstawowych dyrektywy. 
* Wyroby lub materiały, które na określonym jednoznacznie zidentyfikowanym etapie procesu 
produkcyjnego podlegają modyfikacji, z załoŜenia poprawiającej klasyfikację w zakresie reakcji na ogień 
(np. przez dodanie środków uniepalniających lub zmniejszenie zawartości części organicznych). 
** Wyroby lub materiały nieobjęte odnośnikiem *. 
*** Wyroby lub materiały, które nie wymagają badań ze względu na reakcję na ogień (np. 
wyroby/materiały klasy A1 zgodnie z decyzją 96/603/WE). 



A1, A2, B, C, D, E, F  - klasy reakcji na ogień wyrobów, z wyłączeniem posadzek. 
Klasa F:  wyroby, dla których nie określono właściwości w zakresie reakcji na ogień, lub wyroby, których 
nie moŜna zaliczyć do klas A1, A2, B, C, D, E. 
Klasa E:  wyroby zdolne przeciwstawić się w krótkim czasie oddziaływaniu małego płomienia, bez 
znaczącego rozprzestrzeniania płomienia. 
Klasa D:  wyroby spełniające wymagania klasy E oraz wyroby zdolne przeciwstawić się, w dłuŜszym 
czasie, oddziaływaniu małego płomienia, bez znaczącego rozprzestrzeniania płomienia. Ponadto mogą 
przeciwstawić się oddziaływaniu cieplnemu pojedynczego płonącego przedmiotu, wykazując dostatecznie 
opóźnione i ograniczone wydzielanie ciepła. 
Klasa C:  wyroby jak dla klasy D, ale spełniające bardziej rygorystyczne wymagania. Dodatkowo, w 
warunkach oddziaływania cieplnego pojedynczego płonącego przedmiotu, wyroby wykazują ograniczone 
boczne rozprzestrzenianie płomieni. 
Klasa B:  wyroby jak dla klasy C, ale spełniające bardziej rygorystyczne wymagania. 
Klasa A2:  wyroby spełniające kryteria jak dla klasy B, w badaniu wg EN 13823. Dodatkowo, w warunkach 
rozwiniętego poŜaru, wyroby te nie wpływają na zwiększenie gęstości obciąŜenia ogniowego i rozwój 
poŜaru. 
Klasa A1:  wyroby klasy A1 nie biorą udziału w rozwoju poŜaru w Ŝadnej fazie, wliczając poŜar rozwinięty. 
Z tego powodu zakłada się, Ŝe niejako automatycznie spełniają one wszystkie wymagania dotyczące 
niŜszych klas. 
A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, Ffl  - klasy reakcji na ogień posadzek. 
Klasa Ffl:  wyroby, dla których nie określono właściwości w zakresie reakcji na ogień, lub wyroby, których 
nie moŜna zaliczyć do klas A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl. 
Klasa Efl:  wyroby zdolne przeciwstawić się oddziaływaniu małego płomienia. 
Klasa Dfl:  wyroby spełniające wymagania jak dla klasy Efl i, dodatkowo, zdolne przeciwstawić się 
oddziaływaniu strumienia cieplnego przez określony czas. 
Klasa Cfl:  wyroby takie jak dla klasy Dfl, ale spełniające bardziej rygorystyczne wymagania. Klasa Bfl:  
wyroby takie jak dla klasy Cfl, ale spełniające bardziej rygorystyczne wymagania. 
Klasa A2fl:  wyroby spełniające kryterium strumienia cieplnego takie jak dla klasy Bfl. Dodatkowo, w 
warunkach rozwiniętego poŜaru, wyroby te nie wpływają na zwiększenie gęstości obciąŜenia ogniowego i 
rozwój poŜaru. 
Klasa A1fl:  wyroby klasy A1fl nie biorą udziału w rozwoju poŜaru w Ŝadnej fazie, wliczając poŜar 
rozwinięty. Z tego powodu zakłada się, Ŝe niejako automatycznie spełniają one wszystkie wymagania 
dotyczące niŜszych klas. 
(5) - System oceny zgodności - zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia. 

ZAŁĄCZNIK Nr 2  

WZÓR KRAJOWEJ DEKLARACJI ZGODNO ŚCI 

               Deklaracja zgodno ści nr .........  
1. Producent wyrobu budowlanego: .................. ............  
................................................... ............  
       (pełna nazwa i adres zakładu produkuj ącego wyrób)  

2. Nazwa wyrobu budowlanego: ...................... ............  
................................................... ............  
     (nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek,  klasa)  

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: .. ............  

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowla nego: ......  
................................................... ............  
            (zgodnie ze specyfikacj ą techniczn ą)  

5. Specyfikacja techniczna ........................ ............  
................................................... ............  



 (numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wy robu lub  
 numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej or az nazwa  
                  jednostki aprobuj ącej)  

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowla nego: ......  
................................................... ............  
     (dane niezb ędne do identyfikacji typu okre ślone w  
                     programie bada ń)  

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikuj ącej lub  
laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer rapor tu z bada ń  
typu, je Ŝeli taka jednostka brała udział w zastosowanym  
systemie oceny zgodno ści wyrobu budowlanego ...................  
................................................... ............  
Deklaruj ę z pełn ą odpowiedzialno ści ą, Ŝe wyrób budowlany jest  
zgodny ze specyfikacj ą techniczn ą wskazan ą w pkt 5.  

.............................   ................... ............  
(miejsce i data wystawienia)    (imi ę, nazwisko i podpis osoby  
                                            upowa Ŝnionej)  

ZAŁĄCZNIK Nr 3  

WYKAZ WYROBÓW BUDOWLANYCH OBJ ĘTYCH OBOWIĄZKIEM STOSOWANIA SYSTEMU I 
OCENY ZGODNOŚCI W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM WSKAZANYM W § 15 ROZPORZĄDZENIA 

 
L.p.  

 
 Rodzaj wyrobu lub grupy wyrobów budowlanych  

 
1.  

 
 Urz ądzenia sygnalizacji alarmu po Ŝarowego według SWW 1151-81: 
 

 
 

 - czujki po Ŝarowe, 
 

 
 

 - izolatory zwar ć, 
 

 
 

 - gniazda czujek, 
 

 
 

 - adaptery linii bocznych, 
 

 
 

 - liniowe elementy steruj ące, 
 

 
 

 - liniowe elementy wej ściowe, 
 

 
 

 - urz ądzenia do wykrywania zasysanego dymu, 
 

 
 

 - centrale sygnalizacji po Ŝarowej - systemy, 
 

 
 

 - zasilacze do urz ądze ń sygnalizacji po Ŝarowej, 
 

 
 

 - centrale steruj ące urz ądzeniami ga śniczymi, 
 

 
 

 - centrale steruj ące urz ądzeniami oddymiaj ącymi i przewietrzaj ącymi, 
 

 
 

 - r ęczne ostrzegacze po Ŝarowe, 
 

 
 

 - sygnalizatory optyczne, 
 

 
 

 - sygnalizatory akustyczne, 
 

 
 

 - osłony przeciwwietrzne, 
 

 
 

 - wska źniki zadziałania, 
 

 
 

 - zwalniaki elektromagnetyczne, sterowniki, siłowni ki, stosowane w  
  systemach zabezpiecze ń przeciwpo Ŝarowych, 



 
 
 

 - urz ądzenia zdalnej sygnalizacji i obsługi, 
 

 
 

 - kable stosowane w systemach zabezpiecze ń przeciwpo Ŝarowych, 
 

 
 

 - urz ądzenia transmisji alarmów po Ŝarowych, 
 

 
 

 - systemy rozgłoszeniowe alarmu po Ŝarowego i o ewakuacji 
 

2.  
 

 Instalacje hydrantów wewn ętrznych według SWW 0616-117: 
 

 
 

 - hydranty wewn ętrzne, 
 

 
 

 - pr ądownice hydrantowe, 
 

 
 

 - zawory hydrantowe według SWW 0657-118, 
 

 
 

 - przystawki pianowe do hydrantów według SWW 0657-1 19 
 

3.  
 

 Stałe urz ądzenia ga śnicze według SWW 0657-91: 
 

 
 

 - urz ądzenia ga śnicze na dwutlenek w ęgla, 
 

 
 

 - urz ądzenia ga śnicze na gazy oboj ętne i mieszaniny gazów ga śniczych, 
 

 
 

 - urz ądzenia ga śnicze halonowe lub z zamiennikami halonów, 
 

 
 

 - urz ądzenia ga śnicze na mgł ę wodn ą, 
 

 
 

 - urz ądzenia ga śnicze proszkowe, 
 

 
 

 - urz ądzenia ga śnicze aerozolowe, 
 

 
 

 - urz ądzenia ga śnicze parowe 
 

4.  
 

 Urz ądzenia ga śnicze pianowe według SWW 0657-12: 
 

 
 

 - dozowniki środka pianotwórczego, 
 

 
 

 - pr ądownice i wytwornice pianowe, 
 

 
 

 - zraszacze i tryskacze pianowe, 
 

 
 

 - garnki pianowe, 
 

 
 

 - generatory piany lekkiej, 
 

 
 

 - inne urz ądzenia do podawania piany 
 

5.  
 

 Urz ądzenia ga śnicze tryskaczowe i zraszaczowe według SWW 0657-91:  
 

 
 

 - pompy po Ŝarowe, 
 

 
 

 - zawory kontrolno-alarmowe wodne wraz z osprz ętem, 
 

 
 

 - zawory kontrolno-alarmowe powietrzne wraz z osprz ętem, 
 

 
 

 - zawory wzbudzaj ące wraz z osprz ętem, 
 

 
 

 - tryskacze, 
 

 
 

 - zraszacze, 
 

 
 

 - pobudzacze, 
 

 
 

 - turbinowe urz ądzenia alarmowe, 
 

 
 

 - wska źniki przepływu, 
 

 
 

 - ł ączniki ci śnienia, 
 



 
 

 - inne urz ądzenia sygnalizacyjne, 
 

 
 

 - ł ączniki przewodów rurowych, 
 

 
 

 - uchwyty przewodów rurowych, 
 

 
 

 - rury z tworzyw sztucznych oraz ich ł ączniki 
 

6.  
 

 Podzespoły urz ądzeń ga śniczych i systemów zabezpiecze ń przeciwpo Ŝarowych: 
 

 
 

 - dysze, 
 

 
 

 - termoczułe elementy uruchamiaj ące 
 

7.  
 

 Elementy budowlanych zabezpiecze ń przeciwpo Ŝarowych o deklarowanej odporno ści 
ogniowej lub dymoszczelno ści: 
 

 
 

 - drzwi, bramy, 
 

 
 

 - przeszklenia zewn ętrzne i wewn ętrzne, 
 

 
 

 - farby, powłoki, płyty, natryski ogniochronne do z abezpieczenia  
  konstrukcji stalowych, 
 

 
 

 - klapy przeciwpo Ŝarowe i odcinaj ące do przewodów wentylacyjnych według SWW  
  0625-157, 
 

 
 

 - kratki wentylacyjne przeciwpo Ŝarowe, 
 

 
 

 - przepusty instalacyjne, 
 

 
 

 - lekkie ściany działowe i osłonowe 
 

8.  
 

 Techniczne zabezpieczenia przeciwpo Ŝarowe: 
 

 
 

 - wentylatory do oddymiania, 
 

 
 

 - klapy dymowe według SWW 0625-158, 
 

 
 

 - Ŝaluzje dymowe, 
 

 
 

 - okna oddymiaj ące, 
 

 
 

 - r ękawy ewakuacyjne 
 

9.  
 

 Zabezpieczenia ogniochronne o deklarowanym stopniu palno ści, stopniu 
rozprzestrzeniania ognia lub płomienia: 
 

 
 

 - farby, powłoki, impregnaty, płyty, natryski ognio chronne do  
  zabezpieczenia konstrukcji drewnianych, materiałó w drzewnych i  
  drewnopochodnych, 
 

 
 

 - impregnaty, farby, natryski ogniochronne do zabez pieczania materiałów  
  włókienniczych, 
 

 
 

 - farby, natryski, dodatki ograniczaj ące palno ść do zabezpieczania kabli  
  elektrycznych 
 

10.  
 

 Wyroby i materiały budowlane o deklarowanym stopniu  palno ści lub stopniu 
rozprzestrzeniania ognia: 
 

 
 

 - wyroby i materiały z domieszkami organicznymi, 
 

 
 

 - wykładziny i posadzki podłogowe według SWW 1365-1 , 
 

 
 

 - wykładziny ścienne i sufitowe według SWW 1365-1, 
 

 
 

 - sufity podwieszane, 
 

 
 

 - ocieplenia ścian zewn ętrznych budynku według SWW 1464, 
 



 
 

 - pokrycia dachowe 
 

11.  
 

 Wyroby hutnictwa Ŝelaza: 
 

 
 

 - Pr ęty i profile grube według SWW 0453-1 i 0453-2: 
 

 
 

   * na elementy konstrukcyjne dla budownictwa, 
 

 
 

 - Pr ęty i profile średnie według SWW 0451-1: 
 

 
 

   * na elementy konstrukcyjne dla budownictwa, 
 

 
 

   * do zbrojenia betonu, 
 

 
 

 - Rury stalowe bez szwu według SWW 0461: 
 

 
 

   * na konstrukcje dla budownictwa, 
 

 
 

   * na przewody dla gazownictwa, ciepłownictwa, 
 

 
 

 - Rury stalowe ze szwem według SWW 0462: 
 

 
 

   * na konstrukcje dla budownictwa, 
 

 
 

   * na przewody dla gazownictwa, ciepłownictwa, 
 

 
 

 - Druty stalowe do spr ęŜania, zbrojenia betonu według SWW 0478-2 
 

12.  
 

 Wyroby przemysłu metalowego: 
 

 
 

 - armatura metalowa gazowa według SWW 0616-13, 
 

 
 

 - sploty i linki z drutów stalowych do konstrukcji spr ęŜonych dla  
  budownictwa według SWW 0651-16 
 

13.  
 

 Wyroby przemysłu chemicznego: 
 

 
 

 - rury z tworzyw sztucznych na przewody do sieci ga zowych według SWW 1363-1 
 

14.  
 

 Materiały budowlane: 
 

 
 

 - cegła dr ąŜona wypalana z gliny - kratówka oraz cegła kominowa  według SWW  
  1441-122 i 1441-14, 
 

 
 

 - pustaki ścienne, kominowe i wentylacyjne ceramiczne według S WW 1441-2, 
 

 
 

 - wyroby silikatowe dr ąŜone (z wył ączeniem cegieł, kształtek i pustaków  
  ogrodzeniowych) według SWW 1442, 
 

 
 

 - elementy dachowe ceramiczne według SWW 1443, 
 

 
 

 - elementy stropowe ceramiczne według SWW 1444, 
 

 
 

 - elementy ścian zewn ętrznych z betonu według SWW 1451-3 - wył ącznie belki  
  nadpro Ŝowe o długo ści ponad 270 cm oraz pozostałe elementy wykonane z  
  u Ŝyciem surowców odpadowych i wtórnych według SWW 141 9 lub kruszyw z tych  
  surowców, 
 

 
 

 - drobnowymiarowe elementy ścian wewn ętrznych z betonu lekkiego według SWW  
  1451-4 - wył ącznie elementy wykonane z u Ŝyciem surowców odpadowych i  
  wtórnych według SWW 1419 lub kruszyw z tych surow ców, 
 

 
 

 - elementy stropów z betonu według SWW 1451-61, 145 1-62, 1451-63, 1451-64,  
  1451-66, 1451-67, 1451-69, 
 

 
 

 - pustaki stropowe z betonu według SWW 1451-68 - wy ł ącznie pustaki wykonane  
  z u Ŝyciem surowców odpadowych i wtórnych według SWW 141 9 lub kruszyw z  
  tych surowców, 
 

 
 

 - płyty dachowe z betonu zwykłego, spr ęŜonego i komórkowego według SWW   
  1451-71 do 74, 



 
 
 

 - wielkowymiarowe elementy klatek schodowych według  SWW 1451-81 do 84, 
 

 
 

 - rury bezci śnieniowe z betonu według SWW 1455-11 i 1455-12 - wy ł ącznie o  
  średnicy nie mniejszej ni Ŝ 500 mm, 
 

 
 

 - rury ci śnieniowe z betonu zwykłego i spr ęŜonego według SWW 1455-13, 
 

 
 

 - papa według SWW 1461-1, 
 

 
 

 - masy i roztwory asfaltowe hydroizolacyjne według SWW 1461-21, 1461-22,  
  1461-23, 
 

 
 

 - emulsje asfaltowe według SWW 1461-31 i 1461-39 (z  wył ączeniem emulsji  
  stosowanych w drogownictwie), 
 

 
 

 - kity budowlane uszczelniaj ące według SWW 1461-41 i 1461-42, 
 

 
 

 - wyroby hydroizolacyjne - gonty z papy według SWW 1461-91 
 

15.  
 

 Wyroby ze szkła i ceramiki szlachetnej: 
 

 
 

 - szkło budowlane płaskie walcowane zbrojone według  SWW 1511-12, 
 

 
 

 - szkło budowlane profilowe według SWW 1511-2, 
 

 
 

 - szkło budowlane kształtki według SWW 1511-3, 
 

 
 

 - szkło budowlane hartowane płaskie według SWW 1512 -1: 
 

 
 

   * emaliowane, 
 

 
 

   * szklane skrzydła drzwiowe, 
 

 
 

 - szkło budowlane zespolone według SWW 1513, 
 

 
 

 - płytki kwasoodporne wykładzinowe kamionkowe wedłu g SWW 1622-52, 
 

 
 

 - kamionka budowlana (płytki i kształtki) według SW W 1624 - wył ącznie  
  płytki i kształtki stosowane w pomieszczeniach, w  których podstawowe  
  wymagania w zakresie zdrowia i higieny musz ą by ć ści śle przestrzegane  
  (pomieszczenia słu Ŝby zdrowia, zakładów Ŝywienia zbiorowego, zakładów  
  przetwórstwa spo Ŝywczego) 
 

 


